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Wprowadzenie

w ostatnich dzieslecloleciach burzliwym rozwojem, jego bo-

wicm produkty, tworzywa sztuczne | wyroby z nich, staly sie
wykladnikiem nowoczesnoscl 1 efektywnoscl gospodarkl krajow swiata,
Wynika to z ich walordow | w wickszym Jeszcze stopniu z korzyscei eko-
nomicznych, jakle przynosi stosowanie tworzyw sztucznych w roznych
dziedzinach gospodarki.

Tempo rozwoju tworzyw sztucznych, np. w latach 1960-1980, moga
zilustrowac liczby: w Czechoslowacji produkeja tworzyw w 1960 r. wy-
niosla 63 tys. t, a w 1980 r, - 894 tys. 1, co stanowi 12-krotny wzrost:
analogicznie (w tys. ton) w NRD 115 { 890 (wzrost 8-krotny); w Polsce
55 i 549 (wzrost 10-krotny); we Francji 274 i1 2900 (wzrost 1 1-krotny):
w RFN - 982 1 6700 [wzrost 8-krotny). Malo jest dziedzin w Swiatowym
przemysle, ktore cechowalyby sie podobnym tempem rozwoju.

Tworzywa stosowane jako zamienniki wielu materialow tradycyj-
nych pozwalaja oszezedzaé w skali masowej takie deficytowe materialy
jak stal, metale kolorowe, drewno, papier, skora, ceramika techniczna,
szklo, juta | konopie (na worki i liny) a takZe farby i lakiery, gdyz nie
wymnagaja malowania ochronnego 1 ozdobnego. Jeden kilogram tworzy-
wa jako substytut zastepuje 2-3 kg aluminium, 6-8 kg stali, 8-12 kg
olowiu itp.

Porownanie wielkoscl produkeft stall | tworzyw sztueznych (w przeli-
czeniu na 1 mieszkanca) w roznych krajach pokazuje, ze zuizycle two-
rzyw w krajach uprzemystowlonych jest rownowazne pozliomowl zuzy-
cla stall, jesll uvwzglednie fakt, ze jedna tona tworzyw zastepuje kilka
ton stall z powodu malego clezaru wlasclwego | nlewielkich strat tech-
nologicznych przy ich przetworstwie | obrobee.

W 1980 r. (w przeliczeniu na 1 mieszkanca) w NRD produkeja stali
wynlosla 436,2 kg, a tworzyw 53,2 kg, co stanowl 12,2% tworzyw w po-
rownaniu ze stala; w Czechoslowac|l = 993 kg stall | 58,4 kg tworzyw
(5.9%); w RFN - stall 734 kg, 112 kg tworzyw (15,3%); w Wielkiej Dry-
tanii = 202 kg stall, 40,5 kg tworzyw (20%); w Polsce analogicznle 548
kg stali | 15,3 kg tworzyw, co dawalo stosunek 2,6% | swiadezylo o nie-
proporcjonalnie niskiej produke)l tworzyw,

Obok wymicnionych ju walorow tworzyw sztucznych jako substy-
tutow tradycyjnych materialow | surowcow, trzeba przytoczy¢ wiele in-

Pn:i:m}rsl tworzyw sziucznych w swiecte charakteryzowal sig
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nych ich zalet, ktore spowodowaly przemyslowsq kariere tych materia-
1ow,

Tworzywa sztuczne nle ulegaja korozjl, sa trwale | daja sle prostymi
metodami przemyslowymi | w stosunkowo niskich temperaturach
przerablac¢ | kszlallowa¢ na masowe wyroby | detale o Scisle zaloZo-
nych rozmiarach. Wlasnoscl tworzyw mozna w duzym stopniu modyfi-
kowad stosownle do wymagan stawlanych réznym wyrobom. Dolyczy
to np.: elastycznosel, termokurezliwoécl, mrozoodpornoscl, udarnoscl,
przezroczystoscl, gladkosel powierzehnl wyrobdw, odpornosci na wy-
2sze temperatury, samogasnicela, odpornoscl na dzialanie roznych
mediéw chemicznych, dopuszezalnoscl do kontaktu z zywnoscla, prze-
puszczalnoscl lub nieprzepuszezalnoscl pary wodnej, odpornosci na
czynniki atmosferyczne Itp.

Szczepolng zaleta tworzyw Jest lekkosé wyrobow i konstrukeji z nich
wykonywanych. Ciezar wlasciwy tworzyw Jest wielokrotnle mnicjszy od
clezaru wlasciwego wiekszoscl masowo stosowanych materialow i su-
rowcow tradycyjnych, dla ktérych tworzywa moga byé zamiennikami
(metale, ceramika, skory, izolacje termiczne itp.). Wyroby z tworzyw
spienionych maja jeszeze wieksza lekkosc. Dlatego produkuje sig
z nich lodzie, ptywajace liny | beczkl dla gospodarki morskiej, lekkie
rurociagi, lekkie detale i wyroby dla motoryzacji, folie na tunele ogrod-
nicze - lzejsze od konstrukcejl szklanych, lekkie opakowania i liczne in-
ne wyroby.

Podstawowym jednakze walorem tworzyw sztucznych jest ekonomi-
czna efektywmnosé ich stosowania w przemysle, budownictwie, rolnic-
twie i innych dziedzinach gospodarki w kraju | w swiecie. Zakres | efe-
kty stosowania tworzyw w gospodarce kraju scharakteryzowano w dal-
szej czesci tego opracowania, ale warto | w tym miejscu przytoczyd nie-
ktore przyklady. Najtanszym, jaki jest do pomyslenia, opakowaniem
dla owocow, Jarzyn, jaj § Innych produktow sa wytlaczane siatki opako-
wanlowe, wyrablane z bardzo male] lloscl surowea tworzywowego, ta-
nia metoda techniezng. Slatkl clezkie, a wiee ogrodzeniowe | oslonowe
przeciwsniezne, tez stanowla wyrdb konkurencyjny w poréownaniu
# ogrodzentam| 2 drewna { innych materialow, Przewozl si¢ je 1 prae-
chowuje w zwojach | ze zwolow rozpina na dluzszych odeinkach. Zuzy-
te lub uszkodzone slatki (I w ogole wyroby tworzywowe) moga byc zble-
rane jako odpad pouzytkowy | powldrmie uzyte w przetwarstwie na wy-
roby uzytkowe,

Bez sztucznych skor, klejow na bazie zywic syntetycznych, tworzyw
na spody obuwnicze spienione | pelne, nie méoglby funkcjonowad prze-
mys! obuwniczy, bez dukego asortymentu wyrobow elektrolzolacyjnych
z tworzyw sztucznych, obejmujacego setki pozycji, nie maoglby praco-
waé przemysl elektrotechniczny, elektroniczny | kablowy; bez wykla-
dzin, plytek podlogowych i plyt izolacyjnych bylby wysoce utrudniony
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rozwi| budownictwa, Tanle namioty followe pozwalaja, jak si¢ ocenia,
podnlesé o ok. 40% zblory upraw ogrodowych w poréwnaniu z grunto-
wa techniky uprawy, Koszt materialowy namiotu followego stanowl ok.
kilka procent w porownaniu z kosztem materlaléw materialéw potrzeb-
nych do budowy tradycyine| szklarni,

Stosowanie w mellorac)i rur drenarskich z polichlorku winylu (PCW)
zamlast drenow ceramicznych zapewnia mnie|szy koszt materiatow,
transportu | ukladania clagow drenarskich w terenle. Rury z PCW
uklada sie ze zwoju, w sposob zmechanlzowany, za pomoca specjali-
stycznych agregatow. Dreny z rur tworzywowych nle zarastaja tak
szybko mulami | maja dhuzszy okres uzytkowanla.

Mozna mnozyc¢ przyklady efektywnoscl stosowania wyrobow z two-
rzyw w gospodarce, ale nie ma takiej potrzeby, gdyz uzytkownicy tych
wyrobow znaja od lat korzysci | nlezbednosé ich stosowania w roznych
dziedzinach i od lat zglaszali zapotrzebowanie, ktorego zaspokojenie
wymagaloby podwojenia produkcji tworzyw w kraju.

Import tworzyw w latach 1975-1980 wynosil sumarycznie 20-25%
produkcji krajowej, dla rdznych tworzyw byl jednak zroznicowany. Ca-
1a np. ilos¢ polietylenu niskocisnieniowego pochodzila z importu.

Rozwaéj przemysiu przetworstwa tworzyw sztucznych byl i jest nadal
uzalezniony od poziomu produkcji polimeréw tworzywowych w kraju,
ale rowniez od produkcji maszyn 1 urzadzen dla przetwérstwa tworzyw.
Potrzebne sa obok maszyn podstawowych, takich jak wytlaczarki, ka-
landry, prasy | powlekarki, takie specjalistyczne urzadzenia pomocni-
cze, wehodzace w sklad linii produkeyjnych: mieszalniki, dozowniki,
nawijarki, drukarki, urzadzenia moletujace, zespoly do automatyzacij
i robotyzacjl stanowisk pracy, formy, matryce i wiele innych. Krajowa
produkeja urzadzen do przetworstwa tworzyw, pomimo widocznego po-
stgpu | rozwoju w latach 1970-1980, tylko w czgsel pokrywala potrze-
by przemyslu | dlatego powaZna czedé instalowanych w tych latach
urzadzen pochodzila z importu.

Przemys] tworzyw szlucznych jest podzielony na dwie odrebne spe-
cjalizacje przemyslowe: wytwérstwo tworzyw sztucznych | przetwor-
stwo tworzyw sztucznych. Branza wytworstwa obejmuje producentow
polimeréw tworzywowych, stanowlacych surowee do wytwarzania wy-
robéw uytkowych. Branza przetworstwa to wlasnie producencl wyro-
bow uzytkowych, wykorzystujacych w swej dziatalnoscl produkeyjnej
z Jedne) strony dostawy masowych surowcow polimeryeznyceh i z dru-
glej = wszechstronny | réznorodny park maszyn | urzadzen przetwor-
czych. Istota dzialania tych plerwszych sa procesy syntezy chemiczney,
drugich - w przewazajace] mierze procesy przerdbki mechanliczney.
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Rys historyczny przemysiu
tworzyw sztucznych do 1945 r.

rodulkecja tworzyw sztucznych w naszym kraju w latach mig-

dzywojennych nie byla znaczna floSciowo (ok. 1000 t rocznle

w latach 1938-1939), ale miala powazne zaawansowanie ba-
dawcze, a takze inwestycyjne, co pozwalalo na dokonanle szybkiego
postepu w rozwoju tego przemyslu. Jednakze wybuch wojny w 1939 r.
dorobek ten przekreslil,

Juz w latach dwudziestych w krajowym przemysle elektrotechnicz-
nym wyrablano detale bakelitowe z importowanego surowca. Na po-
czatku lat trzydziestych fabryka w Krywaldzie przeprowadzila badania
nad otrzymywanlem Zywic fenolowo-formaldehydowych uzyskujac
zadowalajace wynikl. W 1933 r. dyrekcja Spolki Akcyjnej .Lignoza®
podjela decyzje o uruchomieniu w Krywaldzle wytworni tworzyw sztu-
cznych i w 1934 r. uruchomiono produkejg zywic fenolowo-formalde-
hydowych o nazwie Silesit, przeznaczonych glownie dla elektrotechni-
ki. W 1936 r. sprzedano na rynek 400 t Silesitu, ktory eliminowal im-
port bakelitu. Rozwini¢to nastepnie produkcje tloczyw, Zywic lanych,
klejow, kitow, plyt oraz papierow i tkanin nasycanych o nazwie Silte-
ksy dla elektrotechniki, meblarstwa | budownictwa.

W 1938 r. uruchomiono w Krywatdzie produkeje tworzywa kazeino-
wego o nazwie Alkalit. Krywald uruchomil rowniez w swoich warseta-
tach wyréb form metalowych do produkeji ksztaltek z tworzyw sztucz-
nych, z przeznaczeniem dla edblorcow przetwarzajacych tworzywa jego
produkeji.

W 1930 r. w Zakladach Chemicznyeh w Pionkach podjcto decyzje
o budowle wytworni mas plastycznych. Rozpoczeto od celuloidu, ktory
dotychezas sprowadzano z zagranicy. Po zapoznaniu si¢ 2 zakladami
2z granica wytwarzajacymli celulold przystaplono do sporzadzenia pla-
now oraz zamowien na maszyny | urzidzenia 2 kraju | 2z importu, Bu-
dowe zaplanowano na lata 1932-1934. Produkeje oparto na wlasnej
nitrocelulozie kolodionowe), W zalozonym terminle podjeto produkeje
celuloidu bezbarwnego, przeznaczonego na produkeje zabawek oraz
wazelklego rodzaju plyt 1 folil, Produkowano tez rurkl ccluloldowe
o srednicach do 40 mm, Péenle] wprowadzono do produkeji celuloido-
we masy kolorowe, Mieszanle na walcarkach dawalo imitacje marmu-
row 1 seyldkretow, W 1937 r. rozpoczeto produkeje celuloidu perlowe-
go. Przetworstwem celuloidu zajmowalo sig wielu drobnych producen-
tow wyrobow celuloidowych., W owym czasie prowadzono tez proby
uruchomienia produke|i nitrocelulozowej folii podlozowe) dla fotoche-
mii na wytwarzanej w Plonkach nitrocelulozie.
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Ten poczatek produkejl tworzywowe] w Plonkach zaowocowal jus
w okresle powojennym, kiedy to Plonki (Pronit) staly si¢ wielkim pro-
ducentem tworzyw szlucznych,

Budowa { rozwdj fabryki w Plonkach byly dulym osiagnieclem pol-
skiego przemyslu chemicznego w okreste migdzywolennym. Zaklad da-
tuje swaja historie od 1922 r. W tym roku podjeto budowe wytwérni
0 szczegolne) waznodel obronnej, o nazwle Paristwowa Wytwaornia Pro-
chow | Materialéw Kruszacych w miejscowoscl Zagozdzon; w 1933 r.
przyj¢la ona nazwe Panstwowa Wytwornia Prochow w Plonkach,
W 1937 r. fabryka zatrudniala ok. 5000 pracownikow,

Z udzialem Plonek rozpoczeto w 1936 r. budowe Wytwornl Celulozy
w Niedomicach na podstawie prac doswiadczalnych wykonanych
w Plonkach, gdzie byt zaklad dodwiladezalny celulozy siarczynowej 1 jef
uszlachetniania. Niedomice w 1938 r. oslagnely jakosé produkeji na
swiatowym poziomie. Pionki mialy rowniez udzlal w wybudowaniu Wy-
tworni Kwasu Siarkowego 1 Oleum w Kielcach, na terenie dawnej fa-
bryki superfosfatu.

Z wojny zaklady w Pionkach wyszly z duzymi stratami wyposazenia
produkeyjnego (okupant niemilecki wywiozl przewazajaca czesé urza-
dzen | maszyn zaladowawszy nimi ponad 3000 wagonow).

W 1931 r. w Fabryce Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie urucho-
miono wytwornie folii wiskozowej (Tomofanu).

W kraju produkowano rownie# mase wiryskowa o nazwie Acetolit,
oparta na octanie celulozy z importu, oraz ebonit { wyroby z ebonitu
takie jak skrzynki akumulatorowe, ksztattki elektroizolacyjne i in. Du-
zy zakres slosowania mialy takze wyroby o charakterze tworzyw sztu-
cznych, takie jak fibra [ cerata.

Na asortyment cerat skladaly sie ceraty stolowe, podlogowe, galante-
ryjne | techniczne. Liczacym si¢ producentem cerat w latach 1938-
1939 byla fabryka w Wojcicchowle, obecnie ZTS Cefol-Erg". Fabryka
powstala w plerwszych latach obeenego wieku jako producent mebl,
W 1937 r. wytworni¢ wykupila Spotka Akeyjna .Cerata” | przebudowa-
ta ja na produkeje cerat. W 1938 r, rozpoczeto produkeje ecratl stolo-
wych, podlogowych | galanteryjnych ostagajac w tym zakresie zdolnose
produkeyina 0.5 min m? rocznle. W czasle okupacjl fabryka zostala
crufnowana. Po wyzwolenlu | jef odbudowie produkeje wznowlono,
W nast¢pnych latach ZT'S ,Cefol-Erg" byl liczacym sle producentem
wyrobow z polichlorku winylu (PCW) | polistyrenu (PS). Tradyeyjna
produkeje cerat kontynuowanao,

Mgr inz. E. Schnetder [10] podaje, ze w 1937 r. rozpoczal prace
w Polsko-Belgljskich Zaktadach .Polchem” w Toruniu jako mistrz pro-
dukefl Lactolitu (odpowiednika galalitu), produkowanego w postaci
plyt i pretow, tj. polfabrykatéw do wyrobu galanterti i detall meblowyeh
i innych. Produkcja osiagneta dobrag jakosd I nie mogla nadazyc za po-
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trzebami. Po okupacjl, w lutym 1945 r. mgr in2, E. Schneider przystapil
do odbudowy zakladu Polchem Jako Jego dyrektor | w krotkim czasic
doprowadzil do uruchomienia produkcjl tworzywa Lactolit, a nasig-
pnie w latach 1946-1947 zorganizowal produkcje¢ galalitu w Pustko-
wile.

W 1937 r. Spotka Akceyna Lignoza® w Katowlcach przystaplla do
budowy fabrykl w Pustkowle. Profll produkeyjny te] fabrykl, polozone|
w trojkacie bezpleczenstwa”™ migdzy Wisla, Sanem | Dunajcem, obej-
mowal produkcje tworzyw sztucznych | materialow wybuchowych,
splonek. zapalnikdw 1 innych wyrobdw, W kilkanascie miesicey od rog-
poczecla budowy przystaplono do uruchomienia fabryki. W dniu
20.1V. 1939 r. podjeto produkcje tworzyw w ilodclach (w tonach miesle-
cznie): tloczywa fenolowe 60, laminaty fenolowe 40, Zywice lane 5. Roz-
poczeto takze produkeje materialow wybuchowych i splonek oraz ich
eksport.

W 1939 r. bylo juz zbudowane w Pustkowie i kompletnie wyposazo-
ne duze laboratorium badawcze tworzyw sztucznych, w ktérym podje-
to badania nad produkeja w skali poltechnicznej: zywic lakierniczych,
galalitu, polistyrenu, tloczyw mocznikowych, tloczyw acetylocelulozo-
wych i formaldehydu z gazu ziemnego. W tym czasie pracowalo w fa-
bryce 400 osab, nie liczac pracownikow firm prowadzacych budowe.

Zaklad zostal zajety przez najeidice niemieckiego w pierwszych
dniach wrzesnia 1939 r. Nie bylo czasu na ewakuacje lub zniszeczenie
urzadzen produkcyjnych. Okupant przystapit do demontaizu i wywozu
urzadzen i duzych zapasow materialow | surowcow. W ciagu kilku
mieslecy wywieziono okelo 700 wagonow urzadzen | materialow. Po
okresie okupacji podjeto w lipeu 1945 r. prace nad odbudowa zakladu.
Straty w majatku trwalym wynosity 75-B0%. Ekipy rewindykacyjne
zdolaly odzyskad z terenu Niemiece tylko nieznaczna ceesé urzadzen.
Zaczgto sclagaé urzadzenla z roznych zakladow w kraju. W druglm
polroczu 1945 r, uzyskano plerwsza produkeje bakelitu | galalitu w llo-
scl 21 t.

W okresie miedzywojennym znaczna byla produkeja plyt gramofo-
nowych | mas do wyrobu tych plyt. W tym samym okresle zaklad
w Hajdukach produkowal zywice kumaronowe w ilosci ok, 200 L roce-
nile,

Nalezy zauwakyd, ze przed [l wolng funkeje wielu wyrobdw, produko-
wanych w pdizniejszym okresie z tworzyw sztucznych, spelnialy wyroby
2z gumy, Jak np. wyroby z tkanin powlekanych guma, weze gumowe,
wykladziny podlogowe, obuwie, zabawkl, uszezelkl, zolacje Itp. Tak
np. zaklad w Wabrzeznie (pozniejsze ZTS Erg™ w Wabrzeinie] produ-
kowal na przelomie lat dwudziestych | trzydziestych tkaniny powleka-
ne guma, w ramach dzialalnosci przemyslowej Spotki Akeyjne) PePe-
Ge.
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W fabryce w Mikolowie produkujace) od lat dwudziestych zapalniki
clektryezne dla gérnictwa, nalezace] do austriackic) irmy Schaffler
| S-ka, wprowadzono w 1940 r. technologie powlckania preewodow po-
lichlorkiem winylu (igelitem). W latach pézniejszych zaklad przesta-
wiono na przetworstwo tworzyw (wezy z PCW, plyt pollestrowych itd.),

Budowe ZTS .Gamrat-Erg" w Jasle (poznie|szy przetworea najwie-
kszef w kraju llosel tworzyw sztucznych) rozpoczeto w 1937 ., Jako il
fabryki w Plonkach, o nazwie Panistwowa Wytwornia Prochu w Krajo-
wicach, ktore] rozruch byl planowany na IV kwartal 1939 r, Wajna
preerwala budowe fabryki w jej konicowym stadium, W okreste okupa-
cjl wszystkie urzadzenia fabrykl zdemontowano | wywicziono, Na tere-
nie zakladu urzadzono magazyny wojskowe. Po wyzwoleniu stan dewa-
stac]i zakladu okazal sie tak duzy, ze odbudowa mogla byé podjeta do-
piero po kilku latach,

Bardzo stara histlorie w branzy, bo ponad stuletnia, maja ZTS .Erg"
w Tychach-Bieruniu Starym, ZTI'S Nitron-Erg” w Krupskim Mbynie,
ZTS Krywald-Erg™ w Knurowie 1 ZPTIF w Zlotym Stoku. Wymienione
zaklady. wyrosle jako wytwarnie materialéw wybuchowyeh i srodkow
stizalowych dla gornictwa (i nie tylko), staly sie z czasem producenta-
mi wyrohow z tworzyw sztucznych na duza przemyslows skale.

ZTS .Erg” w Tychach-Bieruniu St. datuje swdj poczatek na 1871 .,
kiedy to whadze pruskie w Opolu wydaly akt zgody na podjgcie budowy
wytworni dynamitow i nitrogliceryny. Warto zauwaiy¢, ze na doku-
mencie tym widnieje stempel oplaty skarbowej z orlem piastowskim,
Budowe wytworni w Bieruniu St, podjeto azeby przeniesé do niej pro-
dukcje dynamitu, prowadzona wezesnie] w okoliey Bytomia, gdzie
w 1870 r. nastapit niszczacy wybuch, W 1917 r. pracowalo w zakladzie
100 osob. W 1919 r, zaklad przejeta nlemiecka spolka Lignose AG,
W 1924 r. fabryka przeszla w rece polskle] Spotki Akeyjne JLignoza®
w Katowlcach { zostala znacznle rozbudowana. Obok lontow splonck
porniczych podjela produkeje zapalnikow elektrycznych | Inicjatoraw,
W 1939 r. zaklad zatrudnial 800 pracownikow,

Zaklad zamlejscowy (27) w Laziskach Garnych, podlegajacy organi-
zacyjnle Zakladom Tworzyw Sztucznych Erg” w Tychach-Bieruniu
St zostal ukicrunkowany na przetwarstwo tworzyw termoplastycz-
nych technika wiryskowa. Zaklad zalozono w 1910 r, do produkeji
amonowo-saletrzanych  materialéow  wybuchowych dla  gédrmictwa,
W 1839 r. wytwarzal ok, 6 tys, ton rocznie tych materialow.

Fabryka ZTS Krywald-Erg™ dzialala od 1875 r. Witedy zaczeto tu
budowe fabryki prochu czarnego, co bylo zwigzane z potrzebami na
srodkl strzalowe w owezesnyn gornictwie, Produkej¢ prochu urucho-
miono w 1876 r., a w pozniejszych latach podjeto produkeje materia-
low wybuchowyeh chloranowych | amonowo-saletrzanych., W 1921 r.
odbyl sig plebiscyt, ktory edecydowat o powrocie tego rejonu Slaska do
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Polski i w 1922 r. nastapilo przejecie fabryki przez polska Spotke
Akcyina Lignoza®, Zaklad podjal produkejg prochu lontowego, mysli-
wskiego 1 strzelniczego, a w nastepnych latach produkeje wyrobow
pirotechnicznych, W 1933 r. podjeto produkejg tworzyw fenclowo-for-
maldehydowych, a w 1938 r, tworzywa kazelnowego. Wybuch wojny
przerwal prace nad dalszym rozwojem produke]l tworzyw. Po wyzwole-
niu w styezniu 1945 r, nlezniszezona fabryka juz na przclomie lutego
i marca 1945 r, podjela produkcle.

Historla zakladu noszacego nazwe ZTS Nitron-Erg”™ w Krupskim
Miynie datuje si¢ od 1870 r., kledy to berlinska Spotka Lignose AG roz-
poczeta preygotowania do budowy fabryki materiatow wybuchowych,
Plerwsze budynki w Krupskim Miynie stanely w 1871 r. Profil fabryki
obejmowal proch czarny, dynamit, bawelneg strzelnicza a takize pociski
artyleryjskie.

Czesé produkcjl szla na zaopatrzenle gérnictwa. W 1918 r. zatrud-
nienie wynosilo 3600 osob. Zaklad w wyniku poplebiscytowego podzia-
lu Slaska pozostal po stronie niemieckiej. Po Il wojnie zaklad przejeta
polska administracja od wladz radzieckich w stanie duzej dewastacji
oraz zniszczen wywolanych przez mrozy w nieczynnych instalacjach.
Odbudowa trwala kilka lat, po czym nastapila rozbudowa ukierunko-
wana na przetworstwo tworzyw sztucznych.

Zaklad zamiejscowy w Czestochowie, podlegly organizacyjnie zakla-
dom Nitron-Erg, wyspecjalizowal sie w przetworstwie tworzyw sztucz-
nych (detale dla motoryzacji, artykuty gospodarsiwa domowego, detale
techniczne, pojemniki, weze, profile itp.). Historia fabryki rozpoczela
sic w 1901 r., kiedy to powstalo Towarzystwo Akcyjne Zakladéw Che-
micznych w Cze¢stochowie | pod{eto budowe fabryki w dzielnicy Czgsto-
chowy = Aniolowie. W latach 1902-1925 zaklad produkowal zwiazki
nicorganiczne, takie jJak boraks, kwas borowy, sol glauberska, zwlazki
chromu, alun, tlenek cyny, kwas fluorowodorowy, slarczan miedal,
slarczan sodu, a takze eter, thaning | in. Do 1939 r. ta produkcja che-
miczna ulegala rozszerzeniu | zmlanom asortymentowym, W ezasie
datatan wojennyeh w 1945 r, czese urzadzen wywieziono, a czese uleg-
la dewastac|l. Po wyzwolenlu przynaleznose organizacyjna zakladu
ulegata zmianom | zmienlal slg asortyment wyrobow, O zmianie profllu
na przetworstwo tworzyw zdecydowata szkodliwosé dotychezasowe)
produkeji zakladu dla olaczalacego miasta,

MNajstarsen historie ma fabryka ZPTIF w Zlotym Stoku z zakladem [i-
lialnym w Makolnie, Ponad polowe wartodel produkeji tych polaczo-
nych zakladow tworzyly wyroby z tworzyw sztucznych (statkl, folie, wy-
roby wtryskowe). Zaldad w Ziotym Stoku wywodzl sle z gormictwa
i hutnictwa rud zlotonosnych. Zioto wydobywano tu juz w wickach
XII-XV] w ilosclach dochodzacych do 100 kg rocznie. Przed [1 wojna
Swiatowa zaklad produkowal 4000 t rocznie arszeniku, arsenu meltali-
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cznego, zwiazkow arsenu, minll olowlane], farb suchych i pigmentow
nieorganicznych. W 1945 r. fabryke przejela administracja polska, pra-
ktycznie .w ruchu”, Praca zakladu szybko si¢ normallzowala | w 1947
r. oslagnicto produkeje blisko 1000 t arsenu | jego zwlazkdw, ok.
2000 t minli, glejty, farb suchych | plgmentéw oraz ok. 20 kg zlota.

Zaklad w Makolnle powstal w koricu XVII w. Jako wytwornia pro-
chow I lontow, co laczylo slg z zapotrzebowaniem milejscowego gornie-
twa arscnowego na materialy wybuchowe, W latach Il wojny s$wiatowe)
fabryka oslagnela produkeje wynoszaca ok. 1000 t prochow 1 ok, 20
min m lontow. Wytwérnle przejela administracja polska w lipcu 1946
r. | w tym samym roku podjeto produkcje.

ZTS Erg” w Wabrzeznie rozwina}l specjalizacje w przetworstwie PCW
glownie na wyroby z PCW mickkiego. Zaklad rozpoczal dzialalnosé
w 1922 r., kiedy to na tym terenie powstala wytwormnia wyrobow filco-
wych, W 1928 r. wytwornla przeszla do Spotki Akeyjnej PePeGe i zosta-
la przeksztalcona na wytwérnle tkanin powlekanych guma. w 1950 .
zaklad przekazano Ministerstwu Przemyslu Lekkiego, ktore utworzylo
na tym terenie Pomorskie Zaktady Tworzyw Sztucznych w Wabrzeinie,
pierwszy w kraju zaklad przetwarzajacy w duzej skali przemyslowe]
termoplastyczne tworzywa szituczne.

ZTS Erg” w Olawie wyspecjalizowal sie w przetworstwie PCW na
szeroki asortyment wyrobdw takich jak: tkaniny powlekane, sztuczne
skory, folie, okladziny scienne, okleiny, obrusy, a tak¥e rury drenar-
skie, wyroby Kkaletnicze itp. Zaklad powstal na bazie nieczynnej wy-
tworni klejow | relatyny (karboksymetyloceluloza dla wlékiennictwa)
przejetej przez polski przemyst w IV kwartale 1945 r. Wytwérnia znacz-
nie ucierplata w wyniku dzialan wojennych (60% w urzadzeniach i ok.
20% w budynkach). Budynki | urzadzenia powstawaly w réznych okre-
sach (hala produkeyjna w 1900 r., warsztat mechaniczny 1 stolarskl
w 1906 r.).

W 1945 r. w tym oblekele utworzono zaklad panstwowy o nazwie Fa-
bryka Kleju w Olawle, W latach 1946-1948 uruchamiano kolejno pro-
dukeje klejow roslinnych suchych, klejow malarskich | klejéw kazelno-
wych. Produkeje relatyny uruchomiono w péznlejszym czasie. Fabryke
kleju przekszialcono nastepnle w przedsicblorstwo o nazwie Dolnosla-
skle Zaklady Tworzyw Sztucznych w Olawle, ktore na bazie odziedzi-
czonego majatku trwalego oraz urzadzen uzyskanych z Innych zakla-
déw kraju i wlasnych rozwlazan konstrukeyjnych podjelo produkeje
tkanin powlckanych PCW. Tak powstal drugl w kraju zaklad (po
Wabrzeinic) specjalizujacy sle w przetworstwie tworzyw sztucznych
termoplastycznych na skale przemyslowa, ktory osiagnal w kolejnych
latach szybkie tempo rozwoju.

ZTS .Boryszew-Erg” w Sochaczewle ma ponad 70-letnia historie.
W 1911 r. wykupilo tereny pod budowe fabryki jedwabiu sztucznego
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Belgijskie Towarzystwo Sztucznego Jedwabiu, Rozpoczgte prace pree-
rwala | wojna swiatowa. Po wojnie, belgljska spolka zasilona pozyczka
panstwa polskiego podjeta odbudows fabrykl, ale ze zmiang profilu na
pradukeje prochu karabinowego, W 1921 r. uruchomiono produke|e
eteru etylowego | oddzial oczyszezania alkoholu etylowego, a w poi-
niejszym okresle - produkel¢ cementdw dentystyeznych. Produkeja
prochu ulegala rozbudowie. 1, wrzesnia 1939 r. praystaplono do rozru-
chu nowego oddzialu prochow, lece juz 5. wrzesnia rozpoczeto demon-
taz urzadzen w celu wywlezienda lch w gltab kraju, W styczaniu 1945 r.
przystapiono do odbudowy fabryki, a niebawem jej rozwoj zostal ukie-
runkowany na produkeje srodkow pomoceniczych do tworegyw sztuce-
nych oraz na przetworsiwo tworzgyw sztuceznyeh (plytki podlogowe, ru-
ry. kleje syntetyczne, styroplan i in.).

Budowe labryki, noszacej nastepnie nazwe ZTS Zabkowice-Erg”
i prowadzacej na duza skalg przetworstwo tworzyw termoplastyce-
nych, rozpoczelo w 1896 r. powstale w Warszawie Towarzystwo Akeyf-
ne Elektrycznose”, Ktore zarzadzato fabryka do 1948 r., kiedy to fabry-
ka przeszla na wlasnosc panstwa pod nazwg Zaklady Elektrotechnicz-
ne w Zabkowicach. W 1898 r, uruchomiono tu produkcje wapna chlo-
rowanego i sody kaustycznej metoda elektrolizy soli kKuchennej.
W 1903 r. zbudowano oddzial produkeji karbidu (1000 t rocznic). W la-
tach 1936-1938 uruchomiono bardzo potrzebna produkcje wody utle-
nionej i skroplonego chloru oraz wezesnlej produkeje szezolek weglo-
wych do maszyn elektrycznych. Po okresie okupacji i upanstwowieniu
zakladu w 1948 r. nastapil ekres jego rozbudowy | rozwoju ukierun-
kowanego z czasem na przetworstwo tworzyw sztucznych.

Rozwodj przemysiu tworzyw
sztucznych w latach 1945-1980

Organizacja przemyslu przetworstwa
tworzyw sztucznych

Przl'm}ra! przetworstwa twaorzsyw sztucznych w latach 1945-
1980 praceywal dosd czeste zmlany organizacyjne.

Powstala w lutym 1945 r. Grupa Wytworni Materialow Wybu-
chowych | Tworzyw Sztucznych przeksztalclla sie w maju 1945 r.
w Zjednoczenie Przemyslu Materialow Wybuchowych z siedziba w Ka-
towicach, przemianowane w 1949 r. na Zjednoczenie Przemysiu Orga-
nicznego Erg". Bylo to plerwsze zjednoczenie branzowe powstale w ra-
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mach Centralnego Zarzadu Przemyslu Chemicznego, utworzonego
w maju 1945 r. w Gliwlcach. W dalsze) kolejnoscl Centralny Zarzad
Przemysiu Chemicznego powolal Zjednoczente Gumy | Tworzyw Sztu-
cznych.

W grudniu 1950 r. Minlsterstwo Przemysiu Chemicznego wprowa-
dzilo nowa strukturg organizacyjna, tworzac w Warszawle Centralny
Zarzad Przemyslu Erg" oraz Centralny Zarzad Przemyslu Gumowego
| Tworzyw Sztucznych w Lodzl, W latach 1954-1955 z Centralnego Za-
rzadu Przemyslu Erg” wydzielono fabryki produkujace materialy wy-
buchowe | podporzadkowano je Centralnemu Zarzadowl Przemystu
Materiatlow Gornlezych w Gliwicach.

Z dniem 1 stycznia 1956 r, nastapilo polaczenle branzy tworzyw
sztucznych oraz farb | lakieréw w nowa Jednostke organizacyjna o na-
zwie Centralny Zarzad Przemyslu Tworzyw Sztucznych i Lakierow.
W tym samym roku nastapila kolejna zmlana organizacyjna: centralne
zarzgdy przemianowano na zjednoczenia ze zmodyfikowanyml zakre-
sami dzialania. Powstalo m.in. Zjednoczenie Przemystu Organicznego
-Erg” obejmujace branze materlialow wybuchowych oraz Zjednoczenie
Przemystu Tworzyw i Lakierow,

W 1961 r. branz¢ tworzyw sztucznych wlaczono do Zjednoczenia
Przemystu Organicznego .Erg”, ktore przyjelo nazwe Zjednoczenia
Przemyslu Organicznego i Tworzyw Sztucznych .Erg”. Siedem lat
pozniej (1968) w wyniku podzialu Zjednoczenia Przemyslu Organicz-
nego I Tworzyw Sztucznych Erg” powstaly dwa odrebne zjednoczenia:
Zjednoczenie Przemyshu Organicznego (Warszawa) oraz Zjednoczenie
Przemyslu Tworzyw Sztucznych Erg” (Gliwice). Zjednoczenie Erg prze-
jelo zaklady przemyslowe produkujace srodki strzalowe dla gérnictwa
i tworzywa sztuczne kondensacyjne oraz przetwarzajace tworzywa na
odpowlednle wyroby.,

Z kolel, w 1976 r. zjednoczenie Erg polaczone ze Zjednoczeniem
Farb | Lakicrow .Polifarb” przeksztalcono w Zjednoczenie Przemyslu
Tworzyw | Farb .Plastofarb™ z sledziba w Mikolowle. W sklad zjedno-
czenla Plastofarb wehodzilo 13 najwickszych w kraju zakladow prze-
twarzajacych tworzywa sztuczne oraz 9 zakladow produkujacych farby
| laklery. Wspomniane 13 zakladdw postadalo w 1980 r. 58-procento-
wy udzlal w przetworstwle polimerow tworzywowych w kraju. Obok
nich wyroby z tworzyw sztucznych byly produkowane przez liczne wig-
ksze | mnlejsze uspolecznione zaklady poza zjednoczeniem Plastofarb.
W 1979 r. bylo 420 tego rodzaju zakladéw, w tym w ramach resortu
chemil - 53, Zwiazku Spoldzicinl Inwalidow - 92, resortu przemystu
lekkiego - 34, resortu przemystu maszynowego - 24, resortu budow-
nictwa 1 przemystu materialow budowlanych - 10, resortu le$nictwa
I przemyslu drzewnego - 9, resortu przemyslu maszyn ciezkich 1 rolni-
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czych = 6, Innych resortow = 24, Centralnego Zwiazku Spoldziclezosel
Pracy - 153, przemyslu terenowego = 5 | innych organizacjl = 14,

Od 1977 r. zjednoczenie Plastofurb przyj¢to zadanie koordynatora
przetworstwa tworzyw sziucznych w kraju w jedenastu podstawowych
grupach wyrobow 2z tworzyw. W ramach prowadzone] koordynac)i
branzowe| | miedzyresortowe) zjednoczenle Plastofarb wypelnlalo na-
stepujace waznlejsze zadania:

— opracowywanie generalnych zalozen rozwoju branzy;

— opracowywanie bilansoéw potrzeb rocznych | wieloletnich na wy-
roby z tworzyw sztucznych dla poszezegolnych dzialow gospodar-
ki narodoweyj;

— opinlowanle zamierzen Inwestycyjnych na podstawic programow
rozwoju 1 specjalizac)l poszezegolnych przedsicbhiorstw rozwijaja-
cych przetwoérstwo tworzyw sztucznych;

— opiniowanie planow importu i eksportu wyrobow z tworzyw:

— wspoldzialanie w rozwoju zaplecza naukowo-technicznego:

— czuwanie nad racjonalnym stosowaniem tworzyw sztucznych
w gospodarce narodowej;

— sledzenie Swiatowych tendencjl rozwojowych w przetworstwie
tworzyw sztucznych.

Zjednoczenie Przemystu Tworzyw Sztucznych i Farb .Plastofarb”

w 1980 r. zrzeszalo nastepujace zaklady przelwarzajace tworzywa
sztuczne (ZTS - Zaklady Tworzyw Sztucznych i ZTiF - Zaklady Two-
reyw | Farb); ZTS _Erg” w Tychach, ZTS Krywald-Erg™ w Knurowie,
ZTS _Nitron-Erg” w Krupskim Miynie, ZI5 [Erg” w Gliwicach, ZTS
Lrg” w Olawle, ZTS Erg" w Wabrzeinie, ZTS Gamrat-Erg” w Jasle,
ZTS Zabkowice Erg” w Dabrowie Gornicze|, ZTS .Boryszew-Erg” w So-
chaczewie, ZTS .Celol-Erg"” w Wojciechowle., ZTIF .Pronit™ w Plonkach,
Z1F w Pustkowle, ZTIiF w Zlotym Stoku, wraz z nalezacymi do tych za-
kladow oddetalami zamiejscowyml (Z2) practwarzajacymil tworsywa
sztuczne w: Zorach, Laziskach Gornyeh, Czeladat, Brzozowle, Cagsto-
chowie, Klobucku | Mikolowle, W 1977 r. do Z1S Pronit-Erg” preyla-
ceono Jako zaklad zamiejscowy Radomska Fabryke Farb | Lakierow
Jolifarb® 2 jednoczesna zmlang nazwy na ZTIF Pronit”, Podobnie do
ZTS Erg” w Pustkowle wlaczono organizacyjnie Debicka Fabryke Farb
I Lakierow (Polifarb” ze zmlang Ich nazwy na ZTIF w Pustkowle,

Do zjednoczenia Mastofarb wehodzily ponadto:

— Biuro Projektow Tworzyw | Farb JProeeg” w Gliwicach,

— Instytut Przemysin Tworzyw | Farb w Gliwlcach,

— Przedsicblorstwo Obrotu Towarowego Przemysiu Tworezyw | Farb
Lhemiplast”™ w Gliwicach,

— Specjalistyezne Przedsleblorstwo Budowlano-Montazowe Prze-
mysiu Chemicznego Budoerg”,



Czes¢ ogbina
19

Rozwd]j produkceji (wytworstwa)
tworzyw sztucznych

Rozwol wytworstwa tworzyw sztucznych byl deidle zwiazany 2z rozwo-
Jem petrochemll | wielklej syntezy organiczne). Przemysly te tworza ba-
z¢ surowcowq do produkc)l polimerdw tworzywowych, érodkéw pomoc-
nlezych do przetworstwa tworzyw sztucznych, klejéw opartych na zy-
wicach syntetycznych oraz innych wyrobdw o charakterze polimeréw.

Sa to dziesiatki masowych wyrobéw chemileznych, z ktorych nalezy
wymieni¢ takie polprodukty | surowce jak: etylen, propylen, chlorek
winylu, octan winylu, styren, monomery akrylowe, tereftalan dwume-
tylu, fenole, formalina, moeznik, melamina, glikole, kaprolaktam, bez-
wodnik maleinowy, bezwodnik ftalowy, izocyjaniany, etery | estry dla
poliuretanow, oktanol, butanol, epichlorohydryna, dian, rozpuszczal-
niki i in.

Taka baza surowcowa powstala juz w latach 1950-1960, tj. w pier-
wszym okresie intensywnego rozwoju . wielkiej chemii® w Polsce, co
stwarzalo warunki do budowy przemystu tworzyw sztucznych.

Poza tym okresem rozwojowym znalazla sl¢ budowy kombinatu
petrochemicznego w Plocku, zaplanowana do realizacji w latach
pozniejszych, decydujaca o mozliwosci rozwoju masowych tworzyw
termoplastycznych, poliolefinowych.

Trzeba zauwazy¢, ze uruchamiane w latach powojennego dwudzie-
stolecia oddzialy i instalacje produkcyjne powstawaly na wlasnych ba-
daniach konstrukcyjnych 1 opracowaniach projektowych. W niekto-
rych przypadkach wspélpracowano z sasiednimi krajami socjalistycz-
nymi. Tylko nieliczne produkeje uruchomiono na podstawie technolo-
gil zakupionych w krajach zachodnich, W tym okresie powstaly znacz-
ne zdolnosel produkeyjne w podstawowych typach tworzyw, z wyjat-
kiem poliolefin. M.in. uruchomiono produkeje: Zywic epoksydowych,
poliestrowyeh § ftalowych, polimetakrylanow metylu (PMM), poliamidu,
polichlorku winylu (PCW), polistyrenu (PS), polistyrenu do spleniania,
Zywlc jonowymiennych; rozbudowano produkeje tworzyw tradyeyjnych
takich jak: fenoplasty, aminoplasty, celuloid, tomofan, galalit, wyroby
warstwowe clekirolzolacyine, kleje na bazie ywie syntetyeznych oraz
podjeto produkejg srodkdw pomoeniezych dla tworzyw sztucznych,

Padjcto prace badawczo-doswladezalne w zakresle tworsyw poliu-
retanowych | komponentéw dla pellurctandw (PU), prace w zakresie
kopolimeraw winylowych | styrenowych, polietylenotereftalanu (PET),
poliwgglanow, plastyfikatéw PCW, poszerzenta asortymentu produko-
wanych tworzyw | asortymentu srodkow pomoceniczych. Podjeto takize
prace w zakresie otrzymywanla polietylenu (PE).

Duze znaczenie mialy rowniez dziatania rozwojowe w dziedzinie bu-
dowy bazy surowcow i polproduktow dla tworzyw sztucznych, takich
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jak formalina, mocznlk, bezwodnik ftalowy, bezwodnik maleinowy, fe-
nol, butanol, oktanol, glikole, dian, epichlorohydryna | wiele innych.
Ta kosztowna baza powstala, ale moce produkeyjne nie byty wystar-
czajace na pokryele rosnacych potrzeb przemystu tworzyw sztucznych,
co ograniczato ich produkeje. Stan niedoboru masowych surowcow
wystgpowal takze w nastgpnych okresach, co powodowalo, ze w dzie-
dzinle produkejl tworzyw nadal utrzymywal sie duzy dystans dzielacy
nas od krajow wysoko uprzemystowlonych, wskazujac na potrzebe
prayspleszenia tempa rozwoju produkejl tworzyw szlucznych,

W ukladzie organizacyjnym z lat siedemdzaieslatych | wezesniejszych
wytwarstwo tworzyw sztucznych, czyli produkcja polimerow tworzywo-
wych dla przetwérstwa na wyroby z tworzyw, bylo zlokalizowane glow-
nie w zakladach zjednoczen Petrochemia | Organika. W tych przemy-
slach produkowano poliolefiny, pollstyreny, poliuretany, polichlorek
winylu oraz inne polimery winylowe, poliamidy, peolimetakrylany, epo-
ksydy, poliestry itd.

Udzial zaktaddéw Erg w krajowej produkcji [wytworstwie) tworzyw nie
byl znaczny, ale obejmowal duzy asortyment tworzyw takich jak two-
rzywa fenolowe, aminowe, poliestrowe, nitroceluloza, celuloid, styro-
pian, masa do plyt gramofonowych, szeroka paleta klejow na bazie zy-
wic syntetycznych, a takie srodki pomocnicze do przetworstwa two-
rzyw, regranulaty z odpadowych tworzyw termoplastycznych, poliolefi-
ny z napelniaczami i inne.

Trzeba podkresli¢, ze w latach siedemdziesiatych oddano do ruchu
znaczne zdolnosci produkeyine tworzyw sztucznych (w tys. ton rocznie)
jak: polietylen wysokoclénieniowy 130, polipropylen 60, poliuretany
i komponenty 35; podjcto budowe wytworni PCW we Wioclawku
o zdolnosci 200 | wytwdrni styropianu w Oswigcimiu - 20,

Rozwd] produkeji (wytworstwa) tworzyw sztucznych ogotem w kraju
charakleryzuja nast¢pujace liczby (w tys. ton): w 1938 r. ok. 1,0,
w1946 r. 0,2, w1950 r. 3,6, w 1955 1. 11,7, w 1960 r. 40,1, w 1965 r.
118, w 1970 r. 224, w 1975 r. 421 | w 1980 r. 549,

Na produkeje 549 tys, t tworzyw sztucznych w 1980 r, skladalo si¢:

— 361 tys. t tworzyw polimeryzacyjnych, a w tym: polletylen - 115,

polipropylen - 58,7, polichlorek winylu | kopolimery - 125, poli-
styren | styroplan = 33, polloctan winylu = 12,4, poliamidy - 13,
polimetakrylan metylu = 4 oraz silikony, poliweglany | tarflen:

— 135 tys. t tworzyw kondensacyjnych (w przeliczeniu na 100%), to

fenoplasty, aminoplasty, pollestry, tworzywa ftalowe:

— 53 tys. t pozostalych tworzyw, tf. poliuretany, tworzywa epoksy-

dowe, celulozowe, jonowymienne | Zywice kumaronowe.

W powyiszych danych nie ujeto klejow na bazie zywic syntetyca-
nych. W 1980 r. zdolnoscl produkeyine klejow wynosily ok, 200 tys.
t rocznie.
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Rozwdj wytwdarstwa tworzyw sztucznych, w ujeciu historyeznym, ob-
razuja krotkie charakterystykl zakladow przemystu chemicznego za-
mujacych si¢ produkcja pollmeréw, Zywic, polproduktéow | waznie)-
szych surowcow oraz srodkow pomocniczych do przetworstwa two-
reyw, ktore wnlosly liczacy sig wklad w rozwd)| te) dziedziny przemysiu,

Zaklady Chemiczne ,Ofwiecim"

W profilu produkeyjnym tych zakladéw znajdowaly sic tworzywa
| dyspersje winylowe, tworzywa styrenowe, tworzywa i dyspersje meta-
krylanowe, lateksy butadienowo-styrenowe, monomery jak chlorek wi-
nylu, ectan winylu, styren | metakrylan metylu oraz polprodukty jak
butanol, oktanol | chloroparafiny. Produkeje polichlorku winylu emul-
syjnego podjeto w 1957 r. na instalacjl o zdolnosci 6.7 tys. t rocznie,
wybudowane] na podstawie wlasnej technologil opracowanej w latach
1949-1954. W ramach rozbudowy i modernizacji tej instalacji w 1963
r. powickszono jej zdolnosé produkeyjna do 25, a w 1975 r. do 29 tys.
L rocznie.

W latach piecdziesiatych opracowano takze technologie produkcji
polimetakrylanu blokowego i suspensyjnego, uruchamiajac instalacje
pilotowa w 1933 r., a instalacje produkeyjne w 1962 r. (blokowy 1000
t rocznie] i w 1964 r. (suspensyjny 3000 t rocznie).

Natomlast prace nad technologia produkeji polistyrenu [na podsta-
wie posiadanej juz od 1957 r. produkcji styrenu) nie rokowaly szybkie-
g0 opracowania nowoczesnej technologil. Uznano wigc za celowy zakup
licencji know-how { urzadzen w firmie Petrocarbon. Na dostawach z te]
firmy wybudowano instalacje o zdolnoscl produkeyjnej 5 tys. t rocznie,
uruchamiajae ja w 1960 r. | rozbudowujac w latach 1965-1967 do
zdolnoscl produkeyjnef 12 tys, t rocznle. Nastgpna Instalacje polistyre-
nu (wysokoudarowego) o zdolnoescl 11 tys, t rocznie (technologia flrmy
Denko. dostawy urzadzen z firmy Petrocarbon) uruchomiono w 1977 r,

Produkeje waznego polimeru - polloctanu winylu = uruchomiono na
podstawie wlasne| technologll | projektu w 1968 r. w Instalac)i o zdol-
noscl produkeyjnej 25 tys. t rocznle dyspers|l 50-procentowe]. Riw-
nlez wlasna technologla | wlasna dokumentacja projektowa byly pod-
stawa uruchomienia w 1970 r, Instalacjl produkeyjne) kopolimerdw
octanu | chlorlou winylu (zdolnogé produkeyjna 12 tys, t rocznie).

W 1980 r. uruchomiono wytwornie styroplanu o zdolnoscl produ-
keyjne 20 tys. t rocznie, W tym przypadku zbudowano ja wedlug tech-
nologii firmy Shell, a urzadzenia dostarczyla firma Petrocarbon. Jesli
chodzi 0 monomery, a przede wszystkim chlorek winylu, octan winylu,
styren | metakrylan metylu, to - jak juz wspomniano wyzej - zaklady
Oswicelm produkowaly je we wlasnym zakresie.
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Wiclkosé produkeji w 1980 r, tworzyw sztucznych, dyspersji i late-
ksow butadienowo=styrenowyeh w ZCh Oswiceim”™ wynlosla (w tys.
Lton):

polichlorek winylu emulsyjny 26,6
kopolimery octanu 1 chlorku winylu 6.7
dyspersje POW 50-procentowe 23,1
polistyren 21.7
styroplan 4.0
polimetakiylan metylu blokowy 0.9
polimetakrylan metylu suspensyjny 3.1
dyspersje polimetakrylanowe 0.1
lateksy butadienowo-styrenowe (100-procentowe) 15,3

W programie rozwoju zakladow przewidziano produkeje: kopolime-
rivw typu ABS (15 tys, t rocznie) | polistyrenu blokowego (30 tys. ( rocz-
nie): zalozono tez rozbudowe produkejl PCW do 66 tys. L rocznie dys-
persji 50-procentowej.

Zaklady Azotowe ,Kedzierzyn”

Zaklady te spelnialy waizng role producenta i dostawey suroweow
dla przemysha tworzyw, takich jak formalina, moeznik, beawodnik [ta-
lowy, bezwodnik maleinowy, melamina, zmigkczacze ftalanowe, poro-
fory. kwasy i alkohole tluszezowe itd. Byly one takze producentem zy-
wic aminowych, klejow mocznikowych 1 zywic fenolowych (kationitow):
podjeto rownicz budowe nowoczesnej wytworni alkoholi OXO [oktanol,
butanol | izobutanel), waznyeh suroweow do produkeji zmickezaczy do
PCW,

Glownymi etapami rozwoju ZA Kedzierzyn”, jako dostawey surow-
cow | materialow dla preemysiu tworgyw sztucznych, byla budowa
| nruchomienie m.in. nastepujacych oblektow produkeyjnych:

— ftalany 500 t rocznic w 1954 r, | 36 tys. ¢ rocznie w koneu lat sle-

demeziesiatyeh;

— beawodnik fialowy: produkefa doswindezalna 1950-1952, Insta

lacja 2.4 tys, t rocznle w 1954 r, | jo] nastepna intensyfikacja do
4 tys, rocznde (Bezwodnik Ftalowy 1), wreszele dwie kolejne dugze
wytwaornie: Bezwodnik Fralowy 11 (196G1) 1 Deawodnik Fralowy 11
(1972):

— bezwodnik malelnowy 4.8 tys, | rocznie (1973);

— mocznik [pierwsza instalacja w 1958 r., druga na licencji japon-
skicj 1961/1962);

— kleje mocznikowe: rozwdj zdolnosel produkeyjnyeh od 12 w 18962
r. do 50 tys, t rocznie w 1973 r. W toku realizacji dalsza nowo-
czesna wytwornia, ktora podwyzszy laczna zdolnose produkeying
tego wyrobu do 205 tys. { rocznie;
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— formalina (w przeliczeniu na 100-procentowy formaldehyd) roz-
budowano zdolnosci produkcyjne z 9 w 1960 r. do 50 tys. t rocz-
nie w drugle] polowle lat sledemdzlesiatych;

— aminoplasty = Zywice 10 tys. t w 1980 r.;

— Kkleje aminowe 116 tys, tw 1980 r,

Wspomnlana wyze| realizacja budowy wytworni alkoholi OXO w K-
dzierzynie stanowita trzecl kluczowy etap kompleksu produkeyjnego,
na ktorym opleral sle rozwd| wytworczodcl | przetworstwa tworzyw,
obok Instalacji do produkeli olefin w Plocku oraz polichlorku winylu we
Wiloctawku.

Zaklady Azotowe w Tarnowie

Zaklady te byly producentem polichlorku winylu suspensyjnego
(Tarwinyl), poliamidu & (Tarnamid), policzterofluoroetylenu (Tarflen),
poliformaldehydu (Tarnoform), a takze akrylonitrylu, formaliny, ka-
prolaktamu, urotropiny, metanolu - suroweéw stosowanych w prze-
mysle tworzyw sztucznych.

Niejako kamieniami milowymi w rozwoju produkcji tworzywowej
w Tamowie byly poszczegélne uruchomienia, za ktérymi, podobnie jak
w innych zakladach, kryl sie ogrom twérczej pracy. Mozna tu wskazac
m.in. na uruchomienie produkcji: poliamidu w 1958 r. [na bazie ka-
prolaktamu, ktorego produlcje podjeto rok wezesniej): suspensyjnego
polichlorku winylu (1 linia 40 tys. t rocznie w 1967 r., Il linia rowniez
o tej zdolnosci | na bazie acetylenowej w 1969 r.; laczna produkcja
w 1980 r. 92 tys. t); formaliny uruchomionej w 1953 r. | nastepnie kil-
kakrotnie intensyflkowane]; akrylonitrylu o zdolnoscl 16 tys. t rocznle
w 1966 r., Tarflenu z Instalac|l dodwiladezalne] 6 t rocznie w 1970 r.
I przemyslowe] o zdolnoscl 500 t rocznie w 1978 r.; politrioksanu naj-
plerw z instalacji badawczo-doswiadczalne], a nast¢pnie doswiadczal-
no-produkcyine] 240 t rocznie w 1975 r.

Zaklady Chemiczne ,Blachownia"

Wniosly one wazki wklad w produkejg tworzyw sztueznych, m.in,
poprzez budowg instalacjl § produke)e:

— zywie kumaronowo-indenowych (od 1952 r., przy czym w 1980 r,
zdolnoseé produkeyjna wynlosta 5,3 tys. t);

— elylobenzenu, pélproduktu do wyrobu styrenu | dalej polistyrenu
i kauczuku butadieno-styrenowego (od 1963 r. do osiagniecia
konicowej zdolnesci produkeyjne| 103 tys. t);

— dianu, poélproduktiu do otreymywanla zywic epoksydowych
lesiagnigto zdolnosé produkeyjna 9 tys. t rocznie):
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— polietylenu wysokocidnienlowego (od 1964 r. do uzyskania zdol-
noscl produkeyinme| 18 tys, t rocznie);

— polictylenu homogenizowanego | barwlonego (od 1975 r.: zdol-
nosé przerobowa 20 tys, t rocznle);

— polictylenowe) ol opakowaniowe| (od 1964 r.: zdolnosé G701 ro-
cznle):

— rur z polietylenu wysokocisnieniowego (zdolnose GOO t rocenie);

— workow pollietylenowych do nawozow sztucznych (od 1974 r. do
oslagniccla zdolnoscl 28 min sztuk rocznie);

— woskow polietylenowyeh [od 1970 r. do uzyskania zdolnoscel 900 1
rocznic).

Mazowieckie Zaklady Rafineryjne
i Petrochemiczne w Plocku

Zaklady te staly si¢c najwicksza baza wytworcza suroweow i polpro-
duktow tworzywowych, a takze masowych polimerdw. Wlasciwy rozwoj
tej bazy zostal zapoczatkowany w 1968 r. (uruchomienie wytwornl fe-
nolu i acetonu), a szczegdlnie od 1970 r., kiedy to rozpoczela prace wy-
twornia Etylenu I, produkujaca etylen i propylen. Surowce te postuzyly
do uruchomienia w tym samym roku wytworni Polietylenu 1, Butadie-
nu | oraz instalacji do produkeji tlenku etylenu i glikoll. Znakomite ilo-
sciowe | asortymentowe poszerzenie palety surowcow dla przemysiu
tworzyw sztucznych dato uruchomienie w1973 r. instalacji do ekstra-
keji aromatow (benzen, toluen, ksyleny, rozpuszczalniki aromatyczne).

Lata 1974 1 1977 przyniosly uruchomienie dwoch instalacji polipro-
pylenu, umozliwiajacyeh produkeje GO tys. t homopolimeru | kopali-
merow elylenowo-propylenowyeh, Skokowy wzrost wytworczosci two-
reyw sztucznych vmozliwilo uruchomienie w 1980 r. Kompleksu Olefin
I, eo poewolilo muin, na urochomienle kolejnej instalacji do produkeji
polietylenu = Polietylen 1 zapewnienle surowedw dla budowane] wy-
twornl PCW we Wioclawku,

Rolg MZRIP w Plocku dla rozwoju produke]l tworeyw setucznyeh ol-
razuja Heeby okreslajaee wiclkose produke)il nickioryeh istotnyeh do
tego celu wyrobow (w tys, ton):

Wyrdb 16975 r, | 1980 1.

Etylen L) | 15,
Propylen o ! 428 { 114
Palielylen wysokocldnieniowy 26,7 a5, 1
I':'-I:I:|:I|-I-I'.L'I|I_'|'!I'|l 22.5 | av.e

Fenol ' 28 i 36.7
p-Ksylen ' 5 18,9 i 28.3

T Butadien - 52,3 | 558 -
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Zaklady Chemiczne , Organika-Zachem”
w Bydgoszczy

Zaklady te staly si¢ przede wazystkim producentem komponentow
do produkejl | przetworstwa tworzyw poliuretanowych na szeroki ze-
staw wyrobow o roznych wlasnosclach do stosowania w rozlicznych
dziedzinach gospodarki.

W 1980 r. lacznie z Zakladem Doswiadezalnym Jlzochem” dzlalaja-
cym przy zakladach wyprodukowano:

= lzocylanianow G.B tys, t;

— &ywic poliestrowych nasyconych 4,1 tys. t;

— klejow poliuretanowych 270 t;

— komponentow do produkejl spodow obuwniczych polluretano-

wych 1,2 tys. t;
— komponentow do poliuretanowych planek sztywnych i polelasty-
cznych 300 t;

— blokéw i plyt z elastycznej planki poliuretanowej 10,7 tys. t;

— ksztaltek dla motoryzacji 1,1 tys. t;

— sztywnej pianki poliuretanowej 80 t.

Poczatki produkcji poliuretanow siggaja 1966 r. (instalacja doswiad-
czalna izocynu (T-60), a okresem efektywnego ich rozwoju byly lata
197 1-1976.

W latach 1965-1977 prowadzono w ZCh Organika-Zachem™ do-
swiadezalna produkcje poliweglandw uzyskujac polimer w postaci od-
powiedniej do wtrysku. Nast¢pnie Instytut Chemil Przemyslowe] opra-
cowal projekt procesowy dla instalacji produkeyjnej o zdolnosci 10 tys,
Lt rocznie,

ZCh .Organika-Zachem” byly jednym z trzech krajowych producen-
tow fenolu | rozporzadzaly w tym zakresle zdolnoscla produkeyjna
16.5 tys. t rocznie, Wykorzystujae smoly odpadowe z produkeji fenolu
uruchomiono w 1976 r. produkeje kleju fenolowo-formaldehydowego
(Rezokol SP) przeznaczonego do sklejania na goraco plyt plléniowych,
sklejek, drewna [produkeja 3,2 tys, t w 1980 r.),

Zaklady produkowaly rowniez na bazie kopollmeru winylowego kle|
do laczenla plytek podlogowych PCW z podlozem betonowym (Pola-
kryl).

Od 1959 r, wytwarzano polwinit (w wiclu barwnych odmianach),
Jest to zmodylikowany | uplastyczniony PCW, stosowany do fzolac)i
oraz opon, kabli | przewoddw elektrycznych, W 1980 r, wyprodukowa-
no ogalem 4 tys. L poliwinitow.

Waznym wkiadem ZCh ,Organika-Zachem®™ w rozwdj przemysiu
tworzyw sztucznych byla od 1962 r, produkcja_ptytek podlogowyeh.
Plcrwn:ilna ich zdolnosé produkeying 375 tys. m? powickszono do 2.6
mln m~.
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W koricu lat sledemdzieslatych waznym akeentem nowoczesnosc)
produkejl tworzyw sztucznych bylo uruchomienie (w 1977 r.) produ-
keji eplchlorohydryny, przeznaczone| glownie do produkejl zywic epo-
ksydowych. Wyeliminowalo to kosztowny import epichlorohydryny
(G tys. t rocznie) | pozwolllo podjaé znaczny eksport tego wyrobu,

Zaklady Chemiczne ,Organika-Sarzyna”

Zaklady te wyspecjallzowaly sle w produkeil tworzyw epoksydowych,
poliestrowych, silikonowych, a takze zywic fenolowych | utwardzaczy
do zywic,

Produkcje plerwsze| zywicy z grupy epoksydow (Epldian 2) urucho-
miono w 1959 r., po czym nastapil znaczny rozwdj tworzyw epoksydo-
wych (160 tw 1960 ., 1200t w 1970 r., 8300 t w 1980 r.). Byly to zy-
wice podstawowe, Kleje epoksydowe, zestawy lakierowe, pasty, spoiwo
do laminatow i toceyw oraz zywice modyfikowane. Poznie] rowniez zy-
wice perelkowe. W 1978 r. uruchomiono nowy oddzial tworzyw epo-
ksydowych o zdolnosci produkeyjnej ok. 10 tys. t rocznie.

Do wytwarzania epoksydow stosowano wlasne surowce [dian,
utwardzacze) oraz dostarczone z Blachowni (dian) i Bydgoszczy (epi-
chlorohydryna). Mimo niewykorzystywania w pelni zdolnosci produ-
keyjne] epoksydow (deficyt dianu i epichlorohydryny) produkowane
ich ilosci zaspokajaly potrzeby krajowe I umozliwlaly podjecie ekspo-
reu.

Produkcje poliestrow podjeto w 1960 r. (Zywice poliestrowe - polima-
le). pracujac nadal nad nowymi ich rodzajami. W 1966 r. uruchomiono
oddzial zwany .male poliestry”, a w 1973 r. oddzial .duze poliestry”.
W 1980 r. Organika-Sarzyna dysponowala asorytmentem ponad 20
marck tworzyw poliestrowych { ich zdolnoscia produkeyjna wynoszaca
12 tys. L rocznie. Sposrod nich nalezy wskazad na 2ywice konstrukey|-
ne do laminatéw, zywice lakiernicze, Zywice o zwickszone] odpornoscl
cieplne] | chemiczne], Zywiee tiksotropowe | dalej - Zywice elastyczne,
crmulf jace w wodzie, samogasngoee,

Czese Zywic poliestrowych produkowano poza Sarzyna: w ZT5 JErg"
w  Pustkowie [zywice techniczne, galanteryjne, laklernicze) oraz
w dwoch zakladach zjednoczenta Chemifarb (zywice lakiernicze). Su-
maryczna krajowa produkeja Zywie pollestrowyeh wzrosla 2 18
w 1960 r. wzroslado 7,1 tys. t w 1970 1. 1 11,2 tys. tw 1980 r.

Silikony mogly by¢ produkowane w roznych typach i dla rozlleznych
celow. Zaklady w Sareynie, a wlasciwice praynalezny do nich Zaklad
Doswiadczalny Silikonow przystapll do uruchamiania (na podstawie
technologii opracowanej przez Instytut Tworzyw Sztucznych) produkeji
silikonow od 1965 r. Najpierw byla to produkeja doswiadczalna prze-
kazywana nastepnie z reguly zakladom Sarzyna do przemyslowego
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prowadzenla. Weérod tak uruchomionych w Zakladzie Doswiadczalnym
Silikonow pochodnych silikonowych znalazly si¢ m.in. oleje silikono-
we, zywice sllikonowe, sllikonowe spolwa lakiernieze | drodki hydrofo-
bowe dla budownictwa, emulsje olejéw siltkonowych, pasty silikonowe,
sillkonowe srodki przeciwplenne, a takie kauczuki silikonowe. Laczna
zdolnos¢ produkeyjna zywic silikonowych w Zakladzie Doswiadezal-
nym Silikonow wynosila w 1980 r, 750 t, Korzystano tez z zaku pow Za-
granicznych. Tak np. w 1975 r, ZCh .Organika-Sarzyna® uruchomity
oddzial olejow silikonowych na licencjl firmy Rhone Poulene, Francja.

Niezaleznle od wyrobéw silikonowych produkowanych w zakladzie
doswladczalnym, zdolnosé produkeyjna zywie silikonowych w zakla-
dach Sarzyna wynosila w 1980 r, 500 t, co odpowladalo 1200 1 WYTO-
bow handlowych. Asortyment obejmowal 13 typow olejow metylosiliko-
nowyeh i 10 typow wyrobdw przetworzonych [pasty, emulsje | In.).

Rozwo] krajowej produkcfi tworzyw silikonowych w czasie przedsta-
wial sle nastepujaco (w tonach): 1965 - 50; 1975 - 360:; 1980 - 1200,

Produkeja tworzyw fenolowych realizowana w Sarzynie wzbogacala
si¢ z czasem o nowe typy jak np. Zywice nonylobutylofenolowe dla
przemystu gumowego, czy nowe marki dla przemyslu materialow cier-
nych, a typy dawne - nowolaki - byly modernizowane.

Zaklady Tworzyw Sztucznych ,Erg"
w Pustkowie

Zaklady te byly producentem duzego asortymentu tworzyw szlucz-
nych kondensacyjnych, tj. zywic fenolowych, tloczyw fenolowych, 2y-
wic aminowych, ttoczyw aminowych, macznikowyceh i melaminowych,
Zywic poliestrowych technicznych i laklerniczych, dywic furanowych,
klejow aminowych { fenolowych. Zaktady produkowaly rowniez utwar-
dzacze do zywie, a z masowych surowcéw - formaline | maczke drzew-
né.

Od plerwszych ton bakelitu | kazelnitu (galalitu) w 1946 r. produ-
keja tworzyw oslagnela poziom 959 t w 1049 r, | obejmowala Zywice
I tloczywa fenolowe, krezolowe, aminowe, laklernicze (Baltole), kazeinit
| maczke drzewna, W wyniku intensywnego wzrostu w latach 1950-
1955 doszla ona do poziomu 9,8 tys. t w 1955 r, Uruchomiono w tym
okresie produkeje Zywic fenolowych lanych, kitow bakelitowych, zywic
laklerniezych ftalowych, zywicy Kreodur-105, klejow moeznikowych,
tHoczyw mocznikowych | melaminowych, tloczyw fenolowych wloknls-
tych. Asortyment zywic | ttoczyw osiagnatl ponad 20 pozycji i mial duze
Znaczenle w pokryclu potrzeb przemystu materialow elektroizolacyj-
nych, meblowego, maszynowego, przemystu lakierow | innych.

W plgcioleciu 1956-1960 produkeje potrojono do 30 tys. tw 1960 r,
Uruchomiono w tym czasie produkeje Zywic lakierniczych - melolakéw
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I karbadurow, rozbudowano produkej¢ klejow do zdolnosel 4 tys. t ro-
eznle, podjeto eksport fenoplastéw | kazeinitu (530 t w 1960 r.).

W 1954 r. powstaje Zakladowe Laboratorium Badawcze, aw 1957 r.
komdrka stosowania tworzyw, udzielajaca porad technicznych odblor-
com. W 1970 r. globalna produkcja tworzyw wzrosla do 70,6 tys. t.
W latach 1960-1970 zbudowano mtynownle maczkl drzewne), halg po-
wlekarek 1| zywic do produke)i laminatow warstwowych, przckazano do
ruchu wydzial laminatow dekoracyjnych o zdolnosel 4,3 tys. t rocznle,
uruchomiono produkeje formaliny (1963); przekazano do ruchu insta-
lacje do produkeji tworzyw pollestrowych o zdolnoscl 1.1 tys. t rocznic
(1966): oddano do ruchu nowy oddzial tloczyw fenolowych o zdolnoscl
12 tys. t rocznie [1966).

W latach 1971-1980 nastapil dalszy rozwodj zakladow. Produkcja
tworzywowa globalna wzrosta do 160 tys. t w 1980 r., a w tym produ-
keja Zywic aminowych, fenolowych, pollestrowych 1 furanowych wy-
niosla 32 tys. t [w przeliczeniu na 100%), produkcja tloczyw fenolo-
wych i aminowych - 10 tys. t, produkcja klejow - 48,5 tys. t, a pozosta-
ly tonaz to wyroby z tworzyw sztucznych, formalina | maczka drzevwna.
W tym okresie uruchomiono w peini oddzial laminatow dekoracyjnych.

Znacznie wzrosla produkeja klejow aminowych, a proces produkcji
formaliny osiagnal poziom techniczny kwalifikujacy go do oferowania
na eksport. Rozszerzono asortyment tworzyw. Uruchomiono tloczywa
z wypelnieniem szklanym, kity chemoodpormne, nowe Zywice dla odlew-
nictwa odpowiadajace wymaganiom licencyjnym w tym przemysle, tlo-
czywo fenolowe do wtrysku, nowe zywice lakiernicze | nowa zdolnosc
produkcyjna dla zywie lakierniczych aminowych.

Sposrad tworzyw produkowanych w Pustkowie nalezy zwrocic uwa-
ge na fenoplasty 1 aminoplasty. Sa to tworzywa o kilkudziesiceloletniej
tradycji produkejl | szeroklego zastosowanla w gospodarce, Mimo swe-
o wieku”, stale modernizowane | udoskonalane zardwno Jesli chodzi
o procesy lch otrzymywania, jak | wlasciwosdel, nie tylko nie traca na
znaczeniu, ale znajduja rosnacy popyt w dotychezasowych dziedzinach
stosowania oraz opanowuja nowe obszary.

Ich produkcja obejmowala dziesiatkl postaci (tywice, Hoczywa, kleje,
kity, spolwa, $rodkl impregnujace itd.), a zastosowanie dotyczy produ-
kel lakierow, detali elektrotechnicznych, wyrobow elektrolzolacyjnych,
powlok antykorozyjnych, form odlewnlczych, plyt warstwowych | wio-
rowych, wyrobow galanteryjnych | rynkowych, cz¢écl maszyn, detall
instalacji elektrycznych, czesel radlotechnicznych. plyt fzolacyjnych
itd.

Analizy wykonane przed 1980 r, wykazywaly jednoznaczna potrzebe
dalsze|, powaine] rozbudowy produkeji feno- | aminoplastéw przez bu-
dowe nowych kompleksow produkeyjnych zarowno jednych, jak i dru-
gich (oczywiscie wraz z rozbudowq produkeji suroweow dla nich: defi-
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cyt tych surowcow byl nickledy przyczyna niepelnego wykorzystania
zdolnosel produkeyjnych). Przedslewzigclom tym muslaly towarzyszy¢é
dalcko Idace dzlalania modernizacyine, m.in, takle Jak: uciaglenta pro-
cesdw produkejl, wprowadzenle nowych modyfikatordw zywic | tlo-
czyw, opracowanie nowych form tloczyw (granulowanych, do wirysku),
polepszenle szeregu parametrow Jakosclowych Itp.

Ponlewaz fenoplasty, jak | aminoplasty byly produkowane nie tylko
preez ZTS Erg” w Pustkowle, ale | wiele Innych zakladow, ponise
przedstawiono przeglad produkejl tych tworzyw w skall kraju,

Fenoplasty

Produkcja ogélem Zywic (w przellczeniu na 100%) | tloczyw fenolo-
wych na zbyt (w tys. ton) wynosita: w 1950 r. 1,5, w 1955 r. 5,9,
w1960r. 12,6, w 1965r. 20,2, w 1970 r. 27,1, w 1975 . 39,2 { w 1980
r. 35.1.

W ZTS .Erg” w Pustkowie produkcje podjeto w 1939 r. Poczatek pro-
dukcjl powojennej w 1946 r. Na produkcje zywic, klejow i tloczyw skla-
dal si¢ asortyment obejmujacy ponad 100 pozycji. w 1980 r. zaklad wy-
produkowal 1.1 tys. t zywic [na zbyt), 9,5 tys. t tloczyw 1 0,33 tys. t kle-
jow fenolowych.

ZTS Krywald-Erg” produkowal od 1934 r. W 1980 r. wyprodukowa-
no 290 ton toczyw. W Krywaldzie jest to produkcja zanikajaca.

ZCh _Hajduki” rozwinely produkeje fywic fenolowych stosowanych
jako spotwo do welny mineralnef { Zywic stuzacych do powlekania nos-
nika w laminatach oraz Zywicy do sklejania plyt wirowych, W 1975 r.
zaklad wyprodukowal 2,5 tys. t Zywic, aw 1980 r. 9,2 tys. t.

ZTS .Gamrat-Erg” w 1980 r. wyprodukowaly 1,47 tys, t Zywic (dla
odlewnictwa, produkejl tloczyw, do impregnacjl materialéw, do kleje-
nia materialow drewnianych oraz produkejl kitow chemoodpornych).

W ZTS .Boryszew-Erg” w 1975 r. wyprodukowano 4,05 tys. t tlo-
czyw przeznaczonych do produke)l materialéw clernych | dclernych.
Produkeje tych tloczyw przekazano nastgpnie Fabryce Okladzin Cler-
nych .Fonar®, .

Fabryka Okladzin Clernych Fonar” podj¢ta specjalizac)e w zakresie
produkgcji tloczyw clernych na bazle zywic krajowych 1 z importu,
W 1980 r. produkcja wyniosta 5,19 tys, t. .

Zaklady Chemlczne Organika” w Sarzynle podjety produkeje ywic
nowolakowych w latach 19556-1960, W 1975 r, wyniosla ona 1,23 tys.
t,aw 1980 r. 1,04 tys. t 2ywic przeznaczonych do produkeji: okladzin
ciernych, kitu fenolowego, tioczyw, epldianu 520 1 roztworu zywicy.

W ZCh .Organika-Zachem” w Bydgoszczy uruchomiono w 1976 r.
produkcje zywicy klejowe] Rezokol SP, stosowane) do sklejania na go-
raco plyt pilsniowych, sklejek i drewna. W 1980 r. wyprodukowane 3.2
tys. t Zywicy Rezokol SP oraz 50 ton kleju Fornikol 50.
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Do producentow tworzyw fenolowych zalliczaly sle takze: Zaklady
Sklejek | Chemieznego Przerobu Drewna w Bydgoszezy produkujace
na wlasne potrzeby (do sklejania plyt pilsniowych) kleje fenolowe, Spol-
dzielnia Pracy = Centralne Laboratorium Chemiczne w Warszawie pro-
dukujace toczywa 1 klej do klejenia okladzin hamuleowych oraz Spot-
dzielnia Pracy Chemikow Xenon” w Lodzl produkujaca toezywo.

Aminoplasty

Produkeja ogolem zywle (w przeliczeniu na 100%), tocayw | klejow
na zbyt (w tys. ton] wynosila:

1946 F. | 1955, | 1960, | 1965, | 1970 | 19751, | 1980 T,
Zywice | Hocrywa | 0,03 0.4 a,1 6,2 7.1 12,3 15.0
Kleje - - 7,0 20,6 - 06,6 | 164.0

W ZTS .Erg” w Pustkowie pierwsze tony aminoplastow wyproduko-
wano w 1948 r. W 1980 r. zaklady wyprodukowaly 10,7 tys. t zywic
aminowych (na zbyt), w asortymencle obejmujacym 20 pozycji. Produ-
Kcja tloczyw wyniosla 450 t (5 gatunkow). W 1980 r. wyprodukowano
takze 48,4 tys. t klejow aminowych.

ZA w Kedzerzynie uruchomity w 1962 r. produkeje klejow amino-
wych o zdolnosci 12 tys. t rocznle. W 1973 r. zdolnosé produkeyjna
wzrosta do 50 tys. t rocznie, a w 1980 r. wyprodukowano 116 tys.
t klejow i podjeto rozbudowg zdolnosci do 200 tys. t rocznie. Produkeja
zywic aminowych w 1980 r. wyniosta 10 tys. L.

Produkeje tworzyw aminowych w ZTS .Gamrat-Erg” zapoczatkowa-
no w latach piecdzesiatych. W latach 1978-1979 wdrozono do produ-
keji zywice melaminowa MTF (zdolnosé 200 t rocznie) | tloezywo mela-
minowe Merepol (zdolnosé BOO t rocznie). Tloczywo dopuszezono do
kontakiu z zywnoscla (wyréb nacegyn stolowych). W 1980 r, wypro-
dukowano 162 1 zywicy | 647 t ttloczywa melaminowego.

ZTSIiF Pronit” produkej¢ tloczyw aminowych podjcly w latach plec-
tziesiatych, W 1980 r, wyprodukowano 2 tys. t tloczyw melaminowych
w pieciu rodzajach.

ZIS Erg” Gliwice produkowaly Zywlee melaminowa na potrzehy
wlasne, 1], do produkejl laminatow dekoracyjnyeh, W 1980 r. wypro-
dukowano 1200 t te] Zywicy (50-procentowe)).

Zaklady Sklejek | Piyt = Ruclane | Szezecinek podjely na wlasne po-
trzeby produkefe #ywicy aminowe] stosowane) do dekoracyjnego wy-
konezania sklejek, W 1975 r, zdolnos¢ produkeyjna te) zywlcy wynosila
3 tys. L rocznie.

Producentem zywicy aminowe] w malej skall byla takze Spoldziclnia
Pracy .Chemia” w Olesinic.
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ZTS .Boryszew-Erg"

Specjalizowaly si¢ one w produkeji drodkow pomoceniezyeh do two-
reyw sztucznych, majae w profllu ok, 40 pozycjl asortymentowych z L
dziedziny. Od 1969 r. zaklad petnil rolg przedsieblorstwa wilodacego
w branzy producentow tych srodkdw w kraju,

Produkeja ZTS Boryszew-Erg” obejmowata: zmickezacze (Ergopla-
sty) typu estrow, t). ftalany, scbacyniany, adypinlany. azelainiany;
smickezacze polimeryczne oraz zmickezacze typu epoksydowanych
olejow roslinnych. Flalan dwubutylu produkowano od 1950 r., a ftalan
oktylu od 1960 r, Produkeja zmickezaczy w 1980 r. wyniosla 12,5 tys,
L. Produkeja stabilizatorow termicznych (Ergotermy) obejmowala ste-
aryniany i lauryniany metall (Ca, Zn, Ba, Pb, Cd) oraz od 1967 r.
zwiazki eynoorganiczne, W 1980 r, wyprodukowano 1370 t stabilizato-
row termicznych § 94 { srodkéw smarnych (Ergowaxy).

W 1960 r. podj¢to produkeje spientonego polistyrenu (styropianu).
W 18980 r. wytworzono go 1136 t.

W latach 1957-1962 zaklad uruchomil produkcje klejow na bazie
polioctanu winylu i kopelimeru winylowego oraz klej lateksowy na ba-
zie mleczka butadienowo-styrenowego. Produkeja klejow w 1980 r. wy-
niosla 3.5 tys. L.

ZTSiF , Pronit”

Zaklad ten to producent nitrocelulozy, celuloidu, tloczyw melamino-
wych, masy do piyt gramofonowych 1 szerokiego asortymentu Klejow
[ponad 30 rodzajow). Kleje byly produkowane na bazie nitrocelulozy
i karboksymetylocelulozy, a takZe na bazie poliuretanowej, kopolime-
row winylowych i pochodnych winylowych, kauczukéw syntetycznych
I Innych &ywie,

W 1980 r. zaklady wyprodukowaly w te] grupic wyrobow: 3 tys. t nt-
trocelulozy, 2 tys. t tloczyw melaminowych, 22,5 tys. t klejow, 1,06 tys.
t masy do plyt gramofonowych | 128 t celuloldu, Celulold, najstarsee
tworzywo w produkejl Pronitu bylo wyrobem, ktory 2z racji palnoscl ma
tendencje zanikajaca, Zaklad Pronit byl jednostka wiodacy w branzy
klejow syntetyeznych w kraju (14 producentaw).

LTS .Gamrat-Erg"

Zaklad ten mial rowniez udzlal w wylworstwle tworzyw sztucznych,
Produkcja tworzyw w zakladzie w 1980 r, wynosila;

— polistyren do splenlania - 1,8 tys. ,

— kleje na bazie kopolimerow | pochodnych winylowyeh oraz na ba-
zle butadienowo-styrenowe| - 9 tys. t,

— zywice fenolowe, technlezne, typu nowolakowego | rezolowego -
1,75 tys. t,

— zywica | tloczywo melaminowe - 820 t,

— nitroceluloza lakiernicza - 1,56 tys. t.
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Wyrablano rownlez na wlasne potrzeby stearynian olowiu, stabiliza-
tor do przetwérstwa PCW.

ZTS Krywald-Erg"
Zaklad ten produkowal polistyren do splenlania (granulkl). W 1976

r. wyprodukowano 3,68 tys, t a w 1980 r, 3,37 tys. t styroplanu. Pro-
dukcja tloczywa fenoclowego (wldknit) w 1980 r. wyniosla 287 L.

ZTiF w Zlotym Stoku

Zaklad ten produkowal gleji¢ oraz tréjzasadowy slarczan olowiu (11),
stosowany jako stabllizator w przetworstwle PCW. Podjeto zamlerzenle
budowy wytworni stabilizatorow olowlawych na pokrycie potrzeb prze-
myslu przetworstwa tworzyw. Zaklady produkowaly na wlasne potrze-
by regenerat polietylenowy z odpadow polietylenowych, glownie ze
skupu,

ZTS .Nitron-Erg"

Zaklad ten wyrabial doswiadczalne ilosci poliofenin z napelniaczami
z zamierzeniem rozszerzenia tej produkcji do 3 tys. t rocznie.

Zaklady podlegle Zjednoczeniu Chemitex

W zakladach tych produkowano tworzywa:

— Tomofan (folia wiskozowa) w ZWS .Chemitex-Wistorn™ w Toma-
szowie. Produkeje zapoczatkowano w latach trzydziestych. W la-
tach powojennych byla ona wielokrotnie intensyfikowana
i wzrosta od 0,6 tys, t w 1950 r. do 7,3 tys. t w 1977 r,

— Granulat pollamidowy oraz foli¢ trdjoctanows (od 1960 r.) prze-
znaczona glownie dla przemystu fotochemicznego (zdolnosé pro-
dukeyjna - 2 min m? rocznie) w ZWS .Chemitex-Stilon™ w Gorzo-
wie,

— polietylenoterefialan (polprodukt do wytwarzania wlokien poli-
estrowych) w ZWS Chemitex-Elana” w Toruniu, W 1971 r. wy-
produkowano plerwsze partie PET z przeznaczeniem do produkeji
folit poliestrowe] dla fotochemil, elektrotechniki | innych odbior-
cow.

Rozwdéj przetworstwa tworzyw sztucznych

Poczatkl przetworstwa tworzyw sztucznych w Polsce przypadaja na
lata dwudzieste | trzydzieste XX w. | obejmuja przerob tloczyw fenolo-
wych, kazeinitu, celuloidu | celofanu. Powstawaly w tych latach pra-
sownie tloczyw przy zakladach przemyslu elektrotechnicznego i ma-
szynowego, jak np. Fabryka Kabli w Krakowle, Fabryka Aparatow Ele-
ktrycznych w Warszawle, Panstwowe Zaklady Tele- | Radlotechniczne
itd. Jednak llosciowa wielkosé przetworstwa tworzyw w tym okresie
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byla niewiclka | mozna powledzied, Ze przemysl przetwdrstwa tworzyw
w naszym kraju powstal | oslagnal skale wiclkoprzemysltows doplero
po Il wojnle swiatowe].

Juz w latach 1945-1947 podjeto produkeje | przetworstwo tworzyw
tradycyjnych. tj. fenolowych, aminowych, kazeinitu, celuloidu, tomofa-
nu i cerat. W 1948 r. zapoczatkowano import nlewielkich tlosel poll-
chlorku winylu 1 innych termoplastow w eelu zebrania doswiadezen
w lch przetworstwice | stosowaniu,

Stopnlowy rozwd| zdolnescl przerobowych w przetworstwie tworzyw

sztucznych ilustruja przyklady:

— W 1950 r. w PZTS w Wabrzeznle uruchomiono produkeje tkanin
powlekanych, a nastepnie w 1952 r. produkcje wyrobow z twar-
dego PCW, Jak czerpakd, lejki, wiadra, trojniki itp. W 1953 r. zapo-
czatkowano w tym zakladzie wytwarzanie z polichlorku winylu
folif migkkiej, rekawic { rur. W 1954 r. opanowano drukowanie
i zgrzewanie folii 2 PCW. W kolejnych latach rozwijano przetwor-
stwo PCW do ok. 7 tys. t rocznie w 1960 r,

— Produkcje tkanin powlekanych polichlorkiem winylu podjeto
rowniez w Dolnoslaskich Zakltadach Tworzyw Sztucznych
w Olawie w 1953 r. Produkcja tych wyrobéw wynosita 3 min m?>
w 1960 r.

— W zakladzie Cefol w Wojciechowle zapoczatkowano w 1956 r.
produkeje folil 2 PCW, z wykorzystaniem urzadzen do produkcil
cerat, ktora wznowiono w 1948 r,

— W ZTS Erg” w Gliwicach produkeje tworzywowa podjcto w 1946
r. Wytwarzano wyroby bakelitowo-paplerowe | mikowe dla celow
elektroizolacyjnych, Produkcje systematyeznie rozszerzano. Uru-
chomiono wyréb plyt bakelitowych, mikanitow, stozkéw komuta-
torowych, eeratek fzolacyjnych, ztacz szynowych, tasm lzolacy-
nych bawelnlanych 1 paplerowych, W 1952 r, zaklad uklerunko-
wano na specjalistyczng produkeje tworzywowych materialow
clektrotzolacyinych, Podjeto produkeje wyrobow warstwowyeh
prasowanych, zwijanych, panewek, klockdw hamulcowych, hel-
mow gornlezych na bazie zywice fenolowych, elementow do pralek,
odkurzaczy | innych. W latach 1956-1962 rozszerzono asorty-
ment produkejl materialow elektrolzolacyjnych w zakresie: rurck
prasowanych bakelitowo-tekstylnych, przepustow kondensato-
rowych 110 kV, materialéw Izolacyjnych klasy B 1 F do gener-
atorow, mikanitow na lepiszezach epoksydowych itp.

— W 1954 r. rozpoczeto w Warszawskie] Fabryce Tworzyw Sztuce-
nych przetworstwo tworzyw termoplastycznych, wytwarzajac wy-
roby z polistyrenu, poliamidu i tworzyw celuloidowych. Produ-
keja ta w 1960 r. wyniosla okolo 800 t rocznie.
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— Przetworstwo tworzyw sziucznych w zakladach Termoplast
w Makolnle datuje sig od 1959 r. W plerwszym etapie byly to opa-
kowania z folli PCW, a nastepnle z folll PE oraz wyroby formowa-
ne metoda wtrysku z polistyrenu, octanu celulozy | poliamidu,

— W latach 1956-1958 w zakladach Doryszew w Sochaczewle uru-
chomiono produkeje toczyw clernych, plytek podlogowych
z PCW, podlogowych mas bezspoinowych z PCW, plerwszych wy-
robow formowanych proZznlowo.,

W plerwsze] polowle lat szedédzieslatych powstaly dalsze oddzialy
produkeyjne przetworstwa tworzyw sztucznych przy istnicjacych za-
kladach:

— W latach 1950-1964 podjeto w ZTS Krywald-Erg” przetworstwo
tworzyw sztucznych, wytwarzajac tloczywa fenolowe, mikanity,
podlogowe masy szpachlowe z polioctanu winylu, tkaniny powle-
kane galanieryjne, winileum, plyty, ksztaltki | granulki styropia-
nowe, winileum samogasnace 1 styropian samogasnacy.

— W latach 1956-1965 w ZTS Gamrat-Erg" uruchomiono produ-
keje i przetworstwo tloczyw fenolowych, mas do plyt gramofono-
wych, ywicy spienionej (pianizolu).

— W latach 1961-1966 w zakladach w Krupskim Mlynie i w Bieru-
niu Starym uruchomiono przetworstwo zywic poliestrowych zbro-
jonych wloknem szklanym, w tym helmoéw ochronnych, plyt
Estral, tac, siedzen tramwajowych, piyt falistych i innych wyro-
how.

— W 1962 r. uruchomiono w ZZ w Mikolowie produkeje wezy cien-
kosciennych z PCW,

— W latach 1960-1963 nastapila rozbudowa produkcji w zakladach
w Olawie, ze ewigkszeniem produkejl tkanin powlekanych do 7.5
min m® rocznic (w 43 roclzajach),

Przetworstwo tworzyw sztucznych w latach 1960-1965 mialo dose
maly tonaz, ale asortyment obejmowal juz kilkaset pozycji. Produkeja
wyrobow 2z tworzyw sztucznych wyniosla ok. 45 tys. t w 1960 r. | ok,
100 tys. tw 19G5r,

W drugiej polowle lat szescédzieslatych powstaly dalsze obickty pro-
dukeyjne:

— W ZI'S .Gamrat-Erg", uruchomiono w latach 1967-1970 produ-

keje rur 2 polichlorku winylu | 2 polietylenu, wezy zbrojonych
z PCW, plyt z PCW { szeregu artykulow na rynck.

— W zakladzie Termoplast uruchomiono w 1969 r. produkeje siatek
technieznych 1 przeciwsnieznych z polletylenu oraz toreh z sla-
tek.

— W ZTS .Erg" w Gliwicach w latach 1965-1970 nastapil dalszy
rozwo] produkcji materialow elektroizolacyjnych. Produkeja tych



Czgsc ogdina
35

wyrobow wzrosla tonazowo z 5,4 tys. t w 1965 r. do 10,2 tys.
w 1970 r,

— W ZTS Krywald-Erg" uruchomiono w 1967 . produkcje polwi-
plastow o zdolnosel 10 tys. t rocznie,

— W zakladach w Olawle przekazano do eksploatacjl powlekarke
fiemy Spooner do produkefi sztuczne) skory typu Skay., o zdolno-
scl 2 min m? rocznie,

~ W 1968 r. w Mikolowie uruchomiono produkeje wezy termokur-
czliwych na potrzeby przemyslu elektromaszynowego | innych
odblorcdw,

— W ZTS .Erg” w Bicrunlu St, w latach 1960-1969 zainstalowano
krajowe wiryskarkl WH-63 1 podj¢to produkeje plerscient usz-
czelniajacych do lozysk z poliamidu.

— W ZT5 .Erg” w Pustkowie uruchomiono w 1967 r. protolypowa
instalacje do produkeji zywic poliestrowych o zdolnosci 1,1 tys.
t rocznic,

Szybki rozwd] przetworstwa tworzyw sztucznych nastapit w kraju
w latach 1971-1980. Wiazalo si¢ to w duzym stopniu z powolaniem
(w 1968 r.) Zjednoczenia Przemystu Tworzyw Sztucznych .Erg” oraz ze
wzrostem krajowej bazy surowcowej, W dazeniu do zmniejszenia dys-
tansu ilosciowego i asortymentowego dziclacego nasz przemysl prze-
tworstwa tworzyw sztucznych od przemystu krajow rozwinigtych,
wprowadzano corocznie dziesiatki nowych wyrobow dla wiclu dziedzin
gospodarkl | na rynek. Laczylo sle to jednak z koniecznoscia zakupu za
granicy znacznej liczby maszyn i technologii.

Z uruchomionych w latach 1970-1980 produkcji trzeba wymicnic
nastepujace:

= W 1970 r. w ZI'S _Nitron-Erg" uruchomiono produkeje folii poli-
estrowej przy uzyclu nowoczesne| aparatury lirmy DBrickner,
RFN.

— W 1970 r. preekazano do uzytku w 218 Erg" w Pustkowic od-
dzial laminatow dekoracyinych o zdolnosel 4.3 tys. t rocznie,

= WI1971 r. w ZT'S .Erg" w Bleruniu St, uruchomiono produkcje fo-
i polietylenowe) dwuwarstwowe] do mlcka (irmy Reifenhiiuser,
KFN).

= W 1972 r., rowniez w Blerunku St., uruchomiono produkeje poli-
propylenowe) tasmy opakowaniowe] bednarki®, zastepujace] sto-
sowana dotychezas tasme stalowa,

— W 1972 r, uruchomiono w Bleruniu St Instalacje do produkeji
folii polietylenowej szerokle] dla rolnictwa 1 ogrodnictwa (jedyna
taka produkeja w kraju - Instalacja firmy wiloskicj Bandera).

— W latach 1972-1973, w ZZ w Laziskach Gornych uruchomiono
produkcje wiclkogabarytowych wyrobéw wiryskowych (transpor-
terek i wyrobow rynkowych).
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— W 1972 r. w Z1'S . Boryszew-Erg" zakoniczono budowe zautomaty-
zowanej linil do produkcj! plytek podiogowych z PCW, o zdolnosci
3.8 min m? rocznle (urzadzenia z firmy Bridge, Anglia).

— W 1973 r. w ZTS ,Erg" w Zabkowlcach uruchomiono produkeje
polictylenowej folil termokurczliwej o zdolnoscl 5 tys. t rocznie
oraz produkeje obudéw akumulatorowych w llosci 1,7 min szt

— W ZTS Erg” w Olawle uruchomiono linle produkcyjna (frmy
Zimmer, RFN) o zdolnosel 4,3 min m? rocznie tapet 1 wyrobow po-
wlekanych na podiozu paplerowym | thaninowym.

— W latach 1973-1974 w zakladach Pronit uruchomiono produkceje
skéry syntetyczne) na instalacjl zakuplonej w firmie DuPont, Sta-
ny Zjednoczone, o zdolnosci 3,6 min m” rocznie.

— W ZTS .Gamrat-Erg” w latach 1972-1974 uruchomiono nowo-
czesny wydzial produkejl wykladzin podlogowych z PCW 1 klejow
do wykladzin. Asortyment wykladzin obejmowal szeroka paletg
wyrobow, tj. wykladziny jedno- i wielowarstwowe, wykladziny
z warstwa splenionego PCW, cigte | rulonowe, o réznych wzorach
(instalacja z firmy Krauss-Maffel, RFN).

— W ZTS Krywald-Erg” w 1973 r. uruchomiono produkcje wyro-
bow wiryskowych, w tym glownie transporterek oraz wyrobow
rynkowych z poliolefin (ponad 30 réznych wyrobow charaktery-
zujacych sie nowoczesnoscia i estetycznym wygladem). Podjeto tu
takze produkcje uszczelek magnetycznych od lodowek, pasty
uszcezelniajace] z PCW, clagla produkcje plyt styropianowych na
potrzeby budownictwa i przemystu stoczniowego.

— W ZTS Nitron-Erg” w latach 1973-1976 uruchomiono dwa no-
woczesne oddzlaly przetworstwa polipropylenu o lacznej zdolno-
et przerobu 5 tys., t rocznie polipropylenu. Na asortyment produ-
kejl skiadaly sie transporterkl, pojemnikl, wiadra, beczki, plyty,
folie, plyty typu Tekpol | pudla 2z tektury Tekpol.

— W latach stedemdziesiatych w tymze zakladzie zostala znacznie
rozszerzona produkela wyrobow wiryskowych | wylewanych (zde-
rzakl, zestawy wentylacyjne, obudowy Itp.). na petrzeby motory-
zacl (do Fiata 126P)

— W ZTS Gamrat-Erg” w latach 1977 | 1979 wdroZono do produ-
ket ttoczywo melaminowe (Merepol NS) do wyrobu naczyn stolo-
wych oraz kle) topliwy do plytek samoprzylepnych, zamiennik
kleju 2 importu,

— ZTS Nitron-Erg" utworzyly dwa zaklady zamiejscowe: w 1973 1.
w Klobucku, gdzie uruchomiono produkeje wyrobow wirysko-
wych na potrzeby motoryzac)l | wyrobow formowanych z plyt me-
toda prozniows, oraz w 1976 r. w Czestochowie, gdzie urucho-
miono m.in, produkeje wyrobéw rynkowych 1 detali dla motoryza-
cji.
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— W ZNF Erg" w Pustkowie w latach 1974-1975 podjeto produ-
keje transporterek z poliolelin dla butelek 1 dla jarzyn oraz ru-
sztow dla relnictwa, a w poénlejszym okresie produkeje szalek to-
aletowych z tloczyw, W 1980 r. wyprodukowano 770 tys, szl
transporterek oraz 2 tys, szt szalek.

— W 1974 r. w ZZ w Czeladzl uruchomlono produkceje elementow
stolarkl budowlane] - oklenne| typu Trocal (know-how z firmy
Relfenhauser, RFN). Zdolnosé¢ produkeyjna urzadzen w [ etaple
2000 t rocznie, docelowo 4000 t rocznie,

— W ZTS Zabkowlce-Erg” uruchomiono produkeje transporterek
z poliolefin.

— ZTS Erg” w Gliwicach w 1974 r. uruchomily produkejg walizek
z polipropylenu wg know-how firmy Madler, RFN. W 1980 r. wy-
produkowano ich 62 tys sztuk.

— W 1975 r. w ZTS .Erg" w Olawie uruchomiono lini¢ produkeyjna
firmy Kuka do produkeji sztucznych skér typu Poroflex i folii
PCW o zdolnosci 3 mln m® rocznie, z przeznaczeniem glownie na
poirzeby Fiata 125P 1 126F,

— W ZTS .Erg” w Bieruniu St. uruchomiono produkcje folii poli-
etylenowe] dwuwarstwowej z nadrukiem, stosowane| do auto-
matycznego pakowania mleka firmy Finpack (instalacja - import
z Finlandii).

— W 1976 r. w Z1S5 ,Boryszew-Erg" uruchomiono produkcje rur
drenarskich dla rolnictwa.

— W ZTS5 _Erg” w Olawie uruchomiono w tymze roku dwie linie do
produkcji rur drenarskich (firmy Reifenhfiuser, RFN i z produkcji
krajowe| Metalchemu).

— W ZTS Zabkowice-Erg” uruchomiono produkeje folil opakowa-
niowej z polietylenu oraz produkeje specjalne] folll na potrzeby
hutnictwa,

— W I977 r. w Z15 Erg" w Gliwicach uruchomiono produkeje plyt
elektroizolacyjnych followanyeh miedzla (wg know-how firmy
Perstorp, Szwecya).

— W 1978 r. w Z15 Boryszew-Erg” uruchomiono produkceje beczek
polletylenowych poj, 1601 165 1

— W 1980 r. w ZTS ,Zabkowice-Erg” uruchomiono produkcje tasm
samoklejacych z PCW,

— WZTS5 .Erg” w Gliwicach w latach sledemdziesiatych rozszerzono
produkej¢ wyrobow elektroizolacyjnych | podjcto takze produkcje
wyrobdw rynkowych, takich jak wiadra, miski, taborety, skrzynki
transportowe z poliolefin oraz wallzki polipropylenowe, W 1980 r,
wyprodukowano 130 tys. szt. wyrobow rynkowych z tworzyw
szlucznych, 425 tys. transporterek 1 62 tys. walizek.
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Kierunki przetwérstwa i zuzycia
masowych polimeréw

Przetworstwo polichlorku winylu stanowilo najwicksza pozycje
w krajowym przetworstwie tworzyw sztucznych, Pomimo o, w latach
1975 1 1980 potrzeby kraju na wyroby z PCW nie byly zaspokojone,
gléwnie z powodu skromnego asortymentu gatunkdw | nledostateczne]
standardowosct PCW oraz defleytu uszlachetnlajacych srodkéw po-
mocniczych. Produkowany asortyment znacznie odbiegal od asorty-
mentu przodujacych firm; dotyczylo to w szczegblnoécl braku PCW
wysokoudarowego, PCW o podwy#szone) odpornoscl termicznef, PCW
wloknotworczego, jak réwniez gatunkéw PCW o udoskonalonych para-
metrach przetwérstwa, jak PCW perelkowy | PCW blokowy. Znaczne]
poprawy w podaZy PCW spodziewano si¢ po zrealizowaniu budowy no-
wej wytworni PCW we Wloclawku, Zuzycie PCW wynloslo 70 tys. t
w 1970 r.i 156 tys. t w 1980 r.

W 1980 r. kierunki zuzycia PCW | kopolimerdw (w tys. ton) byly na-
stepujace: 28,6 folia, 10 tkaniny powlekane, 28,9 wykladziny podlogo-
we, 31,6 rury do wody 1 rury drenarskie, 36,3 granulaty kablowe, cbu-
wnicze 1 inne, 3 tasmy transporterowe, 2,7 separatory do akumulato-
row, 1,5 masa na plyty gramofonowe 1 18 inne cele (np. profile dla sto-
larki budowlanej, weze, butelki itd.). W latach 1970-1980 najwigcej
PCW przypadlo na produkeje wyktadzin podlogowych oraz rur wodo-
clagowych 1 kanalizacyjnych, a nastepnie na produkcje folil { tkanin
powlekanych.

Glowne kierunki zuzycla polietylenu wysokocisnieniowego to przede
wszystkim folie opakowaniowe zwykle 1 termokurczliwe, folie szerokie
dla rolnictwa | worki samonoéne. W latach sledemdziesiatych udzial
ten wynosfl 62% globalngj {lodcl przetworzonego polletylenu wyso-
kocisnientowego. Dalsze miejsce zajmowaly wyroby wtryskowe (rynko-
we, artykuly gospodarstwa domowego, sprzgt sportowy), powlokl kab-
lowe | wyroby rozdmuchiwane (butelkl, pojemniki). Polietylen byl two-
rzywem deficytowym | czedé tego tworzywa Importowano.

Udzial polictylenu niskocidnleniowego w przetworstwie krajowym
byl stosunkowo nicznaczny ze wzgledu na brak wlasnej produkelt.
Glowne kierunkl zuzyela lo transporterkd, beczkl, pojemnikl, folie { wy-
roby powszechnego uzytku, W latach 1976-1980 struktura zuzyela
polietylenu niskoclénieniowego zmienita sle. Z nicktorych tradycy)-
nych klerunkow stosowania byl on wyplerany przez polipropylen, Przy-
kladowo udzial transporterek w przetwarstwie polictylenu niskocisnle-
niowego zmniejszyl sie z 29,1% w 1975 r. do 15,5% w 1980 r. Zwickszyl
sie natomiast do&¢ powaznle udzial elementow maszyn | detali dla mo-
toryzacji z 6,6% w 1975 r. do 20,5% w 1980 r. Zuzycle polietylenu
wysokocisnieniowego wynosilo w 1975 r. 65,1 tys. t, a w 1980 r. 105.5
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tys. L. Zuzycie natomiast polietylenu niskocisnienlowego analogieznie
14,71 12,8 tys. L.

W latach siedemdzlesiatych produkowano kilka gatunkow polipro-
pylenu: wiryskowy, kopolimery z etylenem, followy, na rury, wlokno-
tworczy. Glowne klerunkl zuzycla, w latach sledemdziesiatych, to pro-
dukeja transporterck, folll, workow opakowaniowych, wyrobow dla
budownictwa, detali dla motoryzac)l, wyrobow powszechnego uzyiku,
plyt Tekpol. Pod konlec lat sledemdziesiatych asortyment wyrobow
z polipropylenu rozszerzyl si¢ o produkeje sznurka snopowiazalkowe-
go. Zuzycie polipropylenu w 1975 r, wynloslo 28,8 tys. t, aw 1980 r,
54 tys. L.

Do 1980 r. kierunki zuzycla poszcezegdlnych rodzajow polistyrenu
ksztaltowaly si¢ nastgpujaco: polistyren niskoudarowy stosowano
w produkeji obuwia, opakowan kosmetyeznych, opakowan lekow, ele-
mentow | detali zmechanizowanego sprzetu gospodarstwa domowego;
polistyren wysokoudarowy wykorzystywano do produkeji elementow
do sprzetu gospodarstwa domowego, sprzetu tele- i radiotechnicznego,
detali do telefondw, plyt i folii, opakowan (kosmetyeznych, do srodkow
czystosci), elementow obuwniczych i licznych wyrobéw drobnej wy-
tworczoscl. W celu zaspokojenia tych potrzeb niezbedny byt import
uzupelniajacy polistyrenu.

Kopolimery styrenu produkowano w ZCh Oswiceim”. Ze wegledu na
braki surowcowe { brak mozliwosci budowy racjonalnej instalacji pro-
dukceyjnej, zaniechano w 1980 r. produkeji tych wyrobow.,

Kopolimery typu ABS, SAN, MBS byly przedmiotem importu. Poli-
mery te mialy roznorodne kierunki zastosowania, a w tym: do prze-
tworstwa na detale dla motoryzacjl, na elementy dla zmechanizowane-
go sprzgtu gospodarstwa domowego, sprzetu tele- | radiotechnieznego,
do modylikowania polichlorku winylu { in.

Styroplan posiada w duzym stopniu wlasnosel termoizolacyjne
I akustyczne. Glownym odbiorey styroplanu bylo budownictwo, prze-
mysl maszynowy oraz chlodnletwo, Ze wzgledu na duze zapotrzchowa-
nie konleezny byl od lat Import uzupelnfajacy tego tworzywa,

Zuzycle polistyrenu wysokoudarowego wynloslo w 1975 r. 23,4 tys,
t, aw 1980 r, 30,2 tys. 1) niskoudarowego analogicznic 5,7 tys. (| 7.2
tys. t, styroplanu zas 12,5 tys, t1 11,5 tys. t.

Kierunki zbytu podstawowych grup wyrobéw
z tworzyw sztucznych

Struktura zuzycia tworzyw sziucznych, okreslona przez kicrunki
stosowania wyrobow z tworzyw, ksztaltowata sie w dziesiecloleciu
1970-1980 nastepujaco (w procentach):
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1970 r. 1980 r.
Budowniciwo 22,2 265
Przemys! mossynowy Tan,a 22.0 )
Opakowanin T 17.3
T Preemmyst lekkd 3,9 4.2 |
Rolniclwa s = 1.1 1.2
" Tozostale cele T aaM 27,4

Budownictwo stanowito podstawowy klerunek stosowania wyrobow
z tworzyw sziueznych, Ocenda sle, ze w 1980 r, zuzylo ono ok. 200 tys,
t wyrobow z tych tworzyw w asortymencie obejmujacym: wykladziny
| plytki podlowe — 110 tys. t, materialy | wyroby instalacyjne | sanitar-
ne (rury, ksztaltki, armatura, plyty 2 tworzyw, weze, wanny i brodziki,
sedesy) — 23 tys. t, elementy stolarki budowlane] - 2,7 tys. t, folie dla
izolacji przeciwwilgociowej = 2 tys, L, materialy izolacyjne cieplne - 7
tys. t, a nastepnie tapety i okladziny, listwy, plyty faliste, wyroby cle-
ktroizolacyjne, kleje na bazie zywic syntetycznych itp.

Przemysl Erg byl glownym dostawea wyrobow z tworzyw dla budow-
nictwa. Produkcja wyrobow dla budownictwa w zakladach Erg w 1980
r. wyniosla 112 tys. t. w tym 75 tys. t wykladzin i plytck podiogowych,
12 tys. t rur i armatury, 2,3 tys. t stolarki budowlancj. Dostawy te nie
pokrywaly potrzeb budownictwa, ale mialy istotny wplyw na podniesie-
nie poziomu wyposakenia mieszkan, zmnigjszenie pracochlonnosci
wielu robot budowlanyeh 1 oszczednosé deficytowych tradyeyjnych
materialow stosowanych w budownictwie,

Import wyrobow z tworzyw dla budownletwa byl nieznacany 1 wy-
niost w 1980 r. 1,3 tys.  (rury, materialy podlogowe). Eksport stanowi-
ty wykladziny PCW z warstwa lzolacyjna, w flosel 1,5 min m? w 1980 r,
Powazne naczenie dla tef dzledziny produkeji w przemysle Erg mialo
uruchomienie w 1974 r. w ZTS Gamrat-Erg” duzej zdolnoscl produ-
keyjne) nowoczesnych materialow  podiogowyeh oraz uruchomienle
w zakladzie w Czeladzl produke)l stolarkl budowlanej z PCW,

Kolejnym po budownletwie odblorea wyrobow z tworzyw sztucznych
byl przemysl masgynowy, ktory zuzyl w 1970 r. 20.3% polimerow prae-
rablanych w kraju na wyroby, a w 1980 r. - 22%. Proces nasycanla
preemyslu motoryzacy{nego tworzywani sztucznymi przebiegal w Pol-
sce 2 opainieniem, z powodu nledostatecznle rozwinigte) tworzywowe|
bazy surowcowej | mato nowoczesnych poczatkowo konstrukeji samo-
chodowych, w sensle racjonalnego stosowania tworzyw.

Zakup licenc)i na samochody Flal spowodowal, Zze przemysl motory-
zacyjny zwickszyl wydatnle zakres stosowania tworzyw sztucznych.
Przykladowo w 1975 r, stosowano w samochodowach: Fiat 1250 -
45 kg tworzyw sziucznych w asortymencle obejmujacym okolo 1000
detali, Fiat 126P - 25 kg tworzyw, samochod cigzarowy [8-10 t) - 50 kg
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tworzyw, aulobusy = 150-200 kg. Do najezescle] stosowanych w samo-
chodach wyrobow { czesel z tworzyw zalleza sig: siedzenia, oparcia, za-
glowkl, podlokictniki, wykladziny podlogowe, tapleerke, fzolacje, ade-
rzakl, obudowy akumulatorowe, lzolacje, daszkl | duza liczbe detali ko-
operacyjnych wiryskowych | formowanych,

Zaklady przemystu motoryzacyjnego tylko w niewielkim stopniu po-
krywaly swoje potrzeby z wlasne) produkejl wyrobow z tworzyw sztucs-
nych, wicle detali od lat produkowala Warszawska Fabryka Tworzyw,
ale w poiniejszym okreste wickszos¢ wyrobow | detall kooperacyjnych
produkowano w przemysle Erg: zaklady Erg w Olawie produkowaly
materialy powlekane PCW | folle dla motoryzac)l, zaklady Nitron-Erg -
wyroby wiryskowe | profile dekoracyjne, zaklady Zabkowice-Erg - obu-
dowy akumulaterowe, zaklady Erg w Gliwicach - materialy elektroizo-
lacyjne, zaklad w Brzozowie - detale z tloczyw fenolowych; ponadto za-
klady Erg dostarczaly wykladziny podlogowe, styropian, przewody, we-
ze itd. W przemysle maszynowym wyroby z tworzyw sztucznych stoso-
wano w znacznych ilosciach takze w innyeh branzach tego przemysliu,
tj.: w przemysle maszyn rolniczych, taboru kolejowego, maszyn gorni-
czych, zmechanizowanego sprzetu domowego, sprzetu elektrotechnice-
nego i w budownictwie statkow.,

W 1980 r. produkcja wyrobdéw dla przemyshu maszynowego w zakla-
dach Erg wyniosla 46 tys. t, w tym 28 tys. t stanowily polwinity do izo-
lacii kabli i preewodow. _

Kolejnym kierunkiem masowego zuzycla wyrobow z tworeyw sztucz-
nych byla produkeja opakowan, Udzial opakowan z tworzyw sztucz-
nych w globalnym zuzyciu tworzyw w krajowe| gospodarce stale wera-
stal. W 1960 r, wynosil 7%, w 1965 r, ok. 10%, a w 1980 r. ok. 17%.
Wlatach 1960-1980 produkeja opakowan z tworzyw szlucznych wzra-
stala szybele| anizell produkcja innych (tradyeyjnych) opakowan, .
metalowyeh, szklanych, paplerowych | drewnlanych, Zugyele opako-
wan z tworzyw sztucznych, w przeliczeniu na 1 mieszkanca, wzroslo
w latach 1970-1980 trzykrotnie,

Rozwd) opakowan z tworzyw sztucznych wystepowal glownie w pro-
duke)l workow polictylenowych, transporterek | skrzynck, folti opako-
wantowych, butelek, slatek | tektury z polipropylenu. Stosownle do
z@laszanych potrzeb, preferencje w rozwoju produkejl mialy folic pako-
waniowe takie jak; .

— folie kurczliwe do formowania opakowan zblorezych oraz ladun-

kdéw na paletach;

— folie cienkic 2 PE o grubosci 0,2 mm | mniejsze);

— folie z polistyrenu | twardego PCW preystosowane do nowoczes-
nych urzadzen formujaeych | pakujacych, preede wszystkim ar-
tykuly zyvwnosciowe;
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— folie pecherzowe 1 folie z tworzyw splenfonych do pakowania wy-
robow wrazliwych na wstrzasy lub wyrobow wymagajacych tzola-
cji termiczne).

Glownymi odblorcamti folll opakowaniowych z polietylenu byly: prze-
myst lekki = 25%, przemysl spozywezy = 24%, chemiezny = 15%, han-
del wewnetrzny = 14%, przemyst drobny = 8%,

Trzeba zauwazyeé, e krajowa produkeja folii opakowaniowych
w 1980 r. pokrywala tylko polowe potrzeb zglaszanych przez odbior-
cow, Duzy ez byl niedobor w pokryelu potrzeb na transporterkl do bu-
telek, co bylo wynikiem defieytu polimerdw w kraju. Znaczny w ostat-
nich latach import transporterck nie pokrywal tego nicdoboru. Wzrost
potrzeb na transporterki | skrzynkl z tworzyw sztucznych wynikal
z ckonomil ich stosowania | z potrzeby oszezedne) gospodarkl drew-
nem. Transporterki 2 tworzyw maja znacznie dluzszy okres eksploata-
cji. sa kilkakrotnie lzejsze od drewnianych, nic wymagaja remontu.
Duza pozycje w dziedzinie opakowan stanowily worki na nawozy sztu-
czne, na klore zuzywano ponad 20 tys. t polietylenu rocznie.

Opakowania z tworzyw sztucznych przynosza roznorodne efekty go-
spodarcze. Ocenia sle, ze racjonalne pakowanie srodkow spozywezych
£ zaslosowaniem ﬂpdkﬂWﬂn z tworzyw i zautomatyzowanych linii do
pakowania zmniejsza o ;’ 3 siraty tych srodkow, Jedna tona lolii zaste-
puje w opakowaniach kilka ton papieru czy tektury. Folie termokur-
czliwe stosowano do pakowania artykutow spozywezych. jak drob, mieg-
so, sery itp. oraz do pakowania artykulow technicznych. Najwicksza
efektywnosc uzyskiwano w stosowaniu folit kurczliwych do formowa-
nia opakowan zbiorczych oraz opakowan ladunkow spaletyzowanych.

Nastepny rynek zhytu wyrobow z tworzyw sztucznych stanowilo rol-
nictwao. [Jﬂ:ll'rlwy folii polietylenowe] szerokie] dla ogrodnictwa wynio-
sly: w 1975 1. = 5,7 tys. 1, a w 1980 r, - 8,6 tys. t, co jednak stanowilo
pokrycie ly]kupni-::wy potrzeb, Folie ogrodnicze stanowia 18% wyrnhuw
7 tworzyw dostarczanych rolnfetwu, W 1980 r. ok. 15 min m* powlerz-
chni upraw ogrodnicznych znajdowalo si¢ pod preykryciem z namiotow
[ollowyeh, Dostawy rur drenarskich 2 tworzyw sztucznych wynosily
0.6 tys. tw 1975 1, 1 5,6 tys. t w 1980 r, (33 tys. km). Mimo 10-krotne-
go wzrostu dostaw tych rur w latach 1975-1980, potrzeby w 1980 r.
zaspokojono tylko w polowle, W latach 1979 1 1980 zaimportowano
ponad 50 tys. km rur drenarskich, Zastosowanie w melioracii rur
z tworzyw w micjsce ksztallek ceramicznych umozliwilo wprowadzenic
mechanizacil robot drenarskich z zastosowaniem nowoczesnych wy-
dajnyeh maszyn. Rury 2 tworgyw w rolnictwie to zapotrzebowanie wsi
w wode, skanallzowanie gospodarstw | budowa deszezownl. Dyly
w tvim zakresic olbrzyimie potrzeby. Na wsi do 1980 r. tylko ok. 20% go-
spodarstw mialo urzadzenia wodoclagowe | tylko na powierzchni 45
tys. ha byly urzadzenia do nawodnienia, typu deszezowni. W 1980 r.
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dostarczono rolnictwu 8,6 tys. t rur z PCW do budowy wodociagow, ale
byla to takze tylko polowa pokryela potrzeb,

Kilka tysiccy ton polipropylenu zuzywano rocznie na produkcje
sznurka do snopowlazalek.

Nastepny klerunek zbytu wyrobow z tworzyw sztueznych to wyroby
rynkowe, czyll przeznaczone do bezpodrednlego nabycfa przez indywi-
dualnych nabywedw (przez ludnosé), Przemysl krajowy w latach sie-
demdziesiatych mial duze zadanle w zakresie zwickszenia dostaw
I produkejl towardw na zaopatrzenie rynku. W latach 1975-1980 do-
stawy na rynck wyrobow z tworzyw podwolly sle. Byly to nastepujace
grupy towarowe:

— Wyroby powszechnego uzytku (dla gospodarstwa domowego)
mialy 17% udzialu w caloscl dostaw rynkowych w 1980 r. Obe-
mowaly onc wyposazenie lazienek | kuchnl, artykuly toaletowe,
stolowe oraz szeroki asortyment z grupy 1001 drobiazgow. Pomi-
mo znacznego wzrostu produkcji w ostatnich latach potrzeby po-
kryto w 70%,

— Sprzet sportowy i turystyczny (udzial 6% w dostawach). Do tej
grupy towarowej zaliczaly si¢ sanki | lodzie z tworzyw, prayczepy
kempingowe, sprzet szkutniczy { wedkarski.

— Wyroby dla budownictwa indywidualnego i remontow mieszkan
(udzial 16%). Byly to wykladziny i plytki podlogowe, tapety, mate-
rialy instalacyjne, wanny, spluczki, listwy, drzwi z tworzyw, umy-
walki itp. .

— Wyroby o charakterze polfabrykatow (1426), obejmowaly folie te-
chniczne i rolnicze, tkaniny powlekane, plyty dekoracyjne, siatki,
weze, piankl elastyczne itp.

— Zabawki 1 gry (14%), to wyroby z tworzyw, ktorych produkeja
podwaoila sie w ostatnim pigeioleciu; mimo to popyt na nie nie byl
zaspokojony.

— Wyroby kaletnieze (18%), to wyroby z tkanin powlekanych | seiu-
cznych skor oraz nesesery wykonywane z polipropylenu. Podaz
tych wyrobow odpowladata potrzebom.

= Rézne Inne wyroby, jJak plyly gramofonowe, opakowania jedno-
stkowe, materialy plémienne, detale | spract fotograficzny Iip.

Postep techniczny w przemyséle
tworzyw sztucznych

Oméwiono tu zaplecze badawczo-wdrozeniowe | projektowe oraz
wazniejsze opracowania badaweze | wdrozenia.

Przemyslowa branz¢ przetworstwa tworzyw sztucznych wydzielono
z przemyslu chemicznego w 1968 r. | zorganizowalo ja jako samodziel-
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ny przemyst Zjednoczenie Przemysiu Tworzyw Sztucznych JErg” w Gli-
wicach. Do zadan zjednoczenia nalezala realizacja planow rozwoju
przetworstwa tworzyw sztucznych w zrzeszonych zakladach oraz po-
krycie podstawowych potrzeb gospodarki krajowe] w zakresie wyrobow
z tworzyw sziucznych, W zwilazku z takim zakresem dzialalnoscl zjed-
noczenle Erg otrzymalo zadanle prowadzenla koordynacji branzowe|
w przetworstwie tworzyw w skall kraju.

Zgrupowane w zjednoczeniu Erg zaklady specjalizowaly sle w pro-
duke)l masowyeh wyrobow | potfabrykatow 2 tworzyw, takich jak wy-
kladziny podiowego, rury, folle, tkaniny powlekane, sztuczne skory,
granulaty PCW kablowe | obuwnicze, materialy elektrolzolacyjne,
transporterkl do butelek, wyroby rynkowe w duZych partach itp. Do
tego typu produkeji byly potrzebne kosztowne | skomplikowane linie
produkeyjne oraz zaplecze techniczne do obslugl | remontow, co moglo
byé zapewnione tylko w duzych specjalistycznych zakladach.

Postep techniczny w przetworstwie tworzyw wymagal szerokiej
wspolpracy z placowkami badawczymi przemysiu chemicznego oraz
z placowkami badawczyml tych galezi gospodarki, kidre stosowaly
w duzej skall wyroby z tworzyw. Byly to takie galezie jak budownictwo,
motoryzacja., odlewnictwo, rolnictwo, przemysl kablowy, obuwniczy,
spozywczy | in.

Prace badawczo-wdrozeniowe w dziedzinie tworzyw podjeto w prze-
mysle chemicznym juz w 1945 r, W latach 1945-1948 w Instytucie
Przemystu Chemicznego w Warszawie dzialala pracownia tworzyw
sztucznych. W kwietniu 1948 r. powstal Glowny Instytut Chemii Prze-
myslowej. a w nim Instytut Tworzyw Organicznych.

Z poczatkiem 1952 r. utworzono Instytut Tworzyw Sztucznych (ITS)
w Warszawle, kiory zorganizowal Oddzial Instytutu na Politechnice
Wroclawskief. W 1970 r. utworzono Oddzial Zamiejscowy ITS w Miko-
lowie, W 1971 r. nastapilo polaczenie ITS z Instytutem Chemil Ogolne]
I powstal Instytut Chemil Przemyslowe) (IChP), posiadajacy pion two-
reyw sztucznych oraz Zaklad Dodwiadezalny Silikonow w Sarzynie.
W tym samym roku utworzono w Mikelowle Odrodek Badawczo=Roz-
wojowy Przetworstwa Tworzyw Sziucznych na bazie Oddziatu ITS. Tak
powstala plerwsza placowka badaweza specjalizujaca sig w przetwor-
stwie tworzyw, Dyrektorem OBR-PTS mlanowano profl. dr. hab, inZ.
Marte Tokarzewskq, OBR-PTS w Mikolowie podlegal organizacyjnie
Zjednoczeniu Erg w Gliwlcach.

W 1976 r. nastapilo polaczenie OBR-PTS w Mikolowie z Instytutem
Farb i Lakieréw w Gliwicach | utworzono Instytut Przemyslu Tworzyw
| Farb ,Plastofarb”. Ta decyzja organizacyjna byla rezultatem polacze-
nia zjednoczen ZPTS Erg” | ZPFiL ,Polifarb™.

W latach sledemdziesiatych powstato kilka nowych placowek do-
Swiadczalnych. Byly to:
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— Zaklad Doswiadczalny Materlalow Elektrolzolacyjnych przy ZTS
Erg"” w Gliwicach (1971).

— Odrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skoropodobnyeh Poro-
meryeznych przy ZTIF Pronit” (1972).

— Zaklad Doéwiadczalny Materlaldw Podlogowych | Rur 2z Tworzyw
Sztueznych prey ZTS Gamrat-Erg” (1974).

— Zaklad Doswiadczalny Produkeji Form, Matrye | Oprayrzadowa-
nia Przemyslu Tworzyw Sztucznych Dozachem-Erg”™ przy ZTIF
Lronit” (1974).

— Zaklad Doswiadezalny Wyrobow z Tworzyw Sztucznych w Miko-
lowle przy ZT'S Nitron-Erg” (1977).

Trzeba podkreslic wage zadan, ktore spelnial Osrodek Badawcizo-
Rozwojowy Maszyn | Urzadzen Chemicznych .Metalchem®™ w Toruniu
w zakresie opracowania konstrukecji maszyn i linil dla przetworstwa
tworzyw sztucznych.

Resortowy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Automaltyzacji Procesow
Chemicznych .Chemoautomatyka” w Warszawie podjal wspélprace
z zakladami w zakresie robotyzacjl 1 automatyzacji wybranych stano-
wisk pracy w przetworstwie tworzyw sztucznych.

35-letnia dzialalnoscig legitymuje sie Bluro Projektow Przemvslu
Tworzyw i Farb .Proerg” w Gliwicach. Biuro wywodzi sie od powstalego
w 1945 r. odrodka projektowego o nazwie Gléowne Biuro Inwestycji
i Odbudowy, ktore poinie] przeksztalcono w Przedsiebiorstwo Kon-
strukcji Aparatury Chemicznej ,Pekachem”, a nastepnie w Biuro Stu-
diow i Projekiow Przemyslu Chemicznego .Biprochem™ 1 stycznia
1951 r. powstal oddzial zamiejscowy Biprochemu w Katowicach, kiory
w tymze roku polaczono z Warszawskim Oddzialem .Biprochem®, two-
rzac Biuro Projektéw Przemystu Erg Proerg” w Warszawie z samo-
dzielnym oddzialem w Katowicach.

W 1955 r. powstalo w Gliwicach Biuro Projektow Przemyslu Two-
rzyw Sztucznych i Farb | Lakierow Biprotwol®, ktore w 1957 r, pola-
czono z BP Proerg” w Warszawle 2 oddzlalem w Katowicach. W tej sy-
tuacji Katowickl Oddztal BP Proerg” laczyl w swolm profilu specjalno-
scl: gornicze srodkl strzalowe | tworzywa sztuczne. 1 stycznia 1963 r,
powstalo samodzlelne BP Przemystu Farb | Lakierow Prolak” | przejelo
z Proergu tematyke farb | lakierow.,

Momentem zwrotnym w historil biura byl rok 1968, w ktorym utwo-
rzono Zjednoczenie Przemystu Tworzyw Sztucznych (Erg” w Gliwicach.,
Gliwicki Oddzial BP Proerg” przeksztalcono w samodzielne Biuro Pro-
jektowe Przemysiu Tworzyw Sztucznych Proerg™ w Gliwicach, podpo-
rzadkowane organizacyjnie ZPTS Erg",

W 1976 r. w zwiazku z kole|na reorganizacja w przemysle nastapilo
polaczenie BP Przemyslu Tworzyw Sztucznych Proerg” z BP Przemyslu
Farb | Lakierow .Prolak” | nowopowstale biuro otrzymalo nazwe: Biuro
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Projektow Przemyslu Tworzyw | Farb Proerg” w Gliwicach. BP PIIF
Proerg” objelo swoja dzialalnodeia Jako bluro kierujace:

— branze przetworstwa tworzyw sztucznych;

— branie przetworstwa tworzyw termoutwardzalnych | srodkow po-

mocniczych do przetworstwa tworzyw;

— branze gorniczych srodkow strzalowych;

— branze¢ farb | lakierow,

Biuro projektow Proerg przcz caly okres swojej dziatalnosel techniez-
nej wspotpracowalo z zakladami Erg | bylo wspottworea Ich zamierzer
rozwojowych. Wszystkie waznlejsze budowy | przebudowy powstawaly
na stolach projektantow w BP . Proerg” w postacl koncepc)i | projektow
technicznych. Biuro oslagnelo wysoki stoplen specjalizaci i rozporza-
dzalo pracownlkowl z dlugoletnim doswiadezeniem projektowym.

Zaklady Erg przetwarzajace tworzywa sztuczne opleraly rozwoj pro-
dukeji i technologii na wspélpracy z resortowymi placéwkami nauko-
wo-badawczymi, a w czescel takze z placowkami innych resortow (in-
nych przemyslow) oraz na zakupach technologil z zagranicy. Cala jed-
nak droga .Od pomystu do przemyshu™ byla realizowana przez stuzby
techniczne zaktadow, ktérych praca i kwalifilkacje mialy duzy wplyw na
osiggane wyniki. Wszystkle zaklady Erg od pierwszych miesicey odbu-
dowy | nastepnie rozbudowy tworzyly wlasne stuzby badawczo-wdro-
zeniowe, w roznych formach organizacyjnych i z réZnym stanem oso-
bowym, stosownie do swych mozliwoscl. Liczacy sie udzial w postepie
technicznym w zakladach miata rowniez dziatalnosé racjonalizatorska.

Omawiajac problemy postepu technicznego na przestrzeni lat nale-
zaly rozroznic w przemysle tworzyw sztucznych dwa etapy roswojowe.

Pierwszy etap - dwudziestolecie 1945-1965 - mozna scha-
rakteryzowaé nastepujaco: dzialalnosc¢ badawezo-rozwojowa w tym
okresie w zakladach | w placéwkach badawczych byla ukierunkowana
glownie na rozszerzenie asortymentu tworzyw | wyrobow z tworzyw,
pray malej skall ich produkejl, Byl to tez okres budowy bazy surowco-
wej dla masowych tworzyw termoplastycznych, Nie wystepowala w tym
czasie potrzeba podzialu przemysiu tworzyw na branze wytwarstwa
| przetworstwa tworzgyw z odrebnyml klerunkaml specjalizacyl technl-
cenel. Roawo] preemysiu tworzyw sztucznych bazowal w tym okresie
na krajowych roewlazaniach technologleznyeh | na dostgpnych w kra-
ju urzadzeniach, adaptowanych | konstruowanych we wlasnym zakre-
sle. Doplern w nastepnym okresle, kledy przystepowano do budowy
zelolnosel produkeyinych dla masowyeh termoplastow | monomerdow,
uznano za niezbedny zakup wielu technologil { urzadzen za granica,

Produkcja tworzyw w tych latach wzrastala od stanu liczacego sie
w dziesiatkach ton w latach 1945-1946 do 55 tys. t w 1960 r. i 118
tvs. L w 1965 r. przy dosé¢ szybkim wzroscle asortymentu wyrobow.
Uruchomiono w tym ctapie produkcje plytek podlogowych, wykladzin






































































































































































































































































































































































































































































































































































































